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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA REVESTIMIENTO DE HORNOS Y CUCHARAS 
Duración 60 

Especifica 

Código  UF0169 

Familia profesional FABRICACIÓN MECÁNICA 

Área Profesional Fundición 

Certificado de profesionalidad Fusión y colada Nivel 2 

Módulo formativo  Procesos de fusión y colada Duración 230 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Operaciones de fusión 
Duración 

90 

Operaciones de colada 80 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC0586_2: PREPARAR EQUIPOS Y REALIZAR LA FUSIÓN Y COLADA 

 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Aplicar técnicas de revestimiento de hornos y cucharas para proceder a la fusión y colada, asegurando la calidad y cumpliendo las 

normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
CE1.1 Describir los diferentes tipos de materiales (ácidos, básicos, neutros) empleados para revestimiento de hornos y cucharas, y su 
forma de presentación (ladrillos, pisés u otra). 
CE1.2 Describir las virolas y herramental empleados en el proceso de revestimiento de hornos y cucharas. 
CE1.3 Describir los procedimientos de preparación y construcción de revestimientos CE1.4 Identificar la zona de colocación del 
revestimiento refractario, interpretando planos de hornos y cucharas. 
CE1.5 Interpretar la curva de “fritado” (temperatura, tiempo) según el tipo de revestimiento, para garantizar una correcta sinterización. 
CE1.6 Identificar las variables que influyen en la vida de un revestimiento. 
CE1.7 En un horno o cuchara, realizar el revestimiento teniendo en cuenta: 
- Identificar la zona de revestimiento refractario, interpretando la documentación técnica. 
- Realizar la medición del espesor refractario, utilizando los medios adecuados en función de la apreciación requerida, siguiendo los 
procedimientos normalizados. 

­ Calcular el desgaste del revestimiento, determinando su eventual demolición o “parcheo”. 
­ Ordenar y clasificar los materiales necesarios para realizar el procedimiento de revestir el horno o cuchara. 
­ Seleccionar y colocar las virolas empleando el herramental adecuado, cumpliendo las especificaciones establecidas. 
­ Interpretar la curva de “fritado” (temperatura, tiempo) que debe seguir el revestimiento antes de su uso en producción. 
­ Ejecutar el proceso de construcción del revestimiento del horno o cuchara, en condiciones de seguridad. 

 

Contenidos 

1. Interpretación técnica necesaria para el revestimiento de hornos y cucharas 
o Interpretación de información gráfica. 
o Vistas, cortes y secciones. 
o Zonas de colocación del refractario. 

 
2. Hornos y cucharas empleados en los procesos de fusión y colada 

o Hornos de fusión: Descripción. Tipos. Partes fundamentales. Aplicaciones. 
o Cucharas de colada y lingoteras: Descripción. Partes fundamentales. Tipos. 

 

3. Revestimiento de hornos y cucharas en procesos de fusión y colada 
o Tipo de materiales refractarios para el revestimiento de hornos y cucharas (ácidos, básicos, neutros, especiales): Composición. 

Aplicaciones. Características. Propiedades. Formas de presentación (cemento, mortero, ladrillo). 
o Herramientas empleadas para revestir hornos y cucharas. 
o Preparación de masas refractarias. 
o Variables que influyen en la vida de un revestimiento. 
o Verificación del refractario: Reglas y niveles. 
o Procedimientos y técnicas de operación. 
o Documentos técnicos a utilizar. 
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4. Seguridad y medio ambiente en el revestimiento de hornos y cucharas: normas y riesgos 

o Riesgos asociados al proceso y medidas de seguridad a adoptar. 
o Equipos de protección personal. 
o Protección del medio ambiente aplicada al proceso. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Criterios de acceso 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado medio 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que 

permitan cursar con aprovechamiento la formación. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las 
exigencias solicitadas para el propio certificado de profesionalidad: Fusión y colada.              
 


