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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MODULO FORMATIVO

MODULO FORMATIVO PROCESOS DE OBTENCION DE CHAPEADO DECORATIVO DURACION] 30
Cadigo MF0679_2
Familia profesional MADERA, MUEBLE Y CORCHO
Area Profesional Transformacion madera y corcho
Certificado de profesionalidad OBTENCION DE CHAPAS, TABLEROS CONTRACHAPADOS Y | Nivel 9
RECHAPADOS
Manipulacién de cargas con carretillas elevadoras (Transversal) Duracion 50
Preparacion de la madera en rollo para obtencién de chapas 30
Resto de formacién para Obtencién de chapas por desenrollo y corte a la plana 60
completar el certificadode [ e
profesionalidad Corte, secado y clasificacion de chapas de madera 30
Elaboracién de tableros contrachapados, 40
curvados y rechapados
Médulo de practicas profesionales no laborales de Obtencién de 80
chapas, tableros contrachapados y rechapados

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA ‘

Este mddulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0679_2: Obtener chapeados decorativos a partir de la chapa.

Apartado B: ESPECIFICACION DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS ‘

Capacidades y criterios de evaluacién:

C1: Describir los procesos de preparacion y composicion de la marqueteria.
CE1.1 Relacionar las distintas fases del proceso de elaboracion de marqueterias con los productos y medios empleados.
CE1.2 Reconocer los tipos de chapa mas empleados en elaboracién de marqueterias y sus principales propiedades y caracteristicas.
CE1.3 Reconocer los distintos estilos del mueble y las marqueterias més usuales aplicadas en cada uno de ellos.
CE1.4 Relacionar las maquinas, herramientas e instrumentos empleados en la elaboracién de marqueterias.
CE1.5 Entender los riesgos que entrafia la manipulacién de los materiales e instrumentos empleados en la composicién de
marqueteria.
CE1.6 Analizar los elementos y procesos que influyen en la calidad de los materiales, de los productos y del propio proceso de
elaboracion de composiciones de chapa y marqueteria.

C2: Preparar las chapas para su cizallado y calado.
CE2.1 Describir el proceso de preparacion cizallado y calado de chapas, indicando su finalidad.
CE2.2 Describir el funcionamiento y mantenimiento de uso de las diferentes maquinas y utiles manuales a utilizar en el cizallado y
calado de chapas para composiciones.
CE2.3 En supuestos practicos debidamente caracterizados, identificar defectos en chapas (manchas, fibra torcida, humedad,
desastillados, agujeros, abarquillado), rechazando aquellas que no retinan las condiciones requeridas.
CE2.4 Dibujar composiciones de marqueteria, indicando los tipos de chapas a utilizar para cada una de las piezas.
CE2.5. En supuestos practicos debidamente caracterizados, agrupar las diferentes piezas de la composicién con un mismo contorno o
chapa y realizar plantillas para su obtencion.

C3: Cizallar y calar las chapas para realizar las composiciones, en supuestos practicos debidamente caracterizados.
CE3.1 Escoger Utiles de corte (hojas de cizalla y sierras de calar) que cumplan las condiciones de afilado y estado de conservacion, e
instalarlas en las maquinas utilizando las herramientas y los equipos necesarios.
CE3.2 Realizar el cizallado de chapas, siguiendo las marcas y trazados realizados sobre las mismas, situando los topes de las
maquinas en la posicién indicada, realizando el saneado y optimizado de las mismas.
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CE3.3 Agrupar las diferentes chapas para realizar su calado, marcando los contornos con ayuda de plantillas, realizando el calado del
paquete de chapas o de la chapa.

CE3.4 Realizar las principales operaciones de mantenimiento basico de la cizalla y sierra caladora (engrase, limpieza).

CE3.5 Valorar los riesgos que entrafia la manipulacién de los materiales e instrumentos empleados para el cizallado y calado de las
chapas.

C4: Realizar la composicion de chapas y marqueteria para el rechapado.
CE4.1 Describir el proceso de elaboracion de composiciones de chapa y marqueteria.
CE4.2 Describir el funcionamiento y mantenimiento de uso de las diferentes maquinas y Utiles manuales a utilizar en la elaboracion de
composiciones de chapa y marqueteria.
CE4.3 Relacionar los procesos de decoracion aplicables
a las piezas para realizar composiciones de marqueteria, identificando los materiales empleados, utensilios y su preparacion.
CE4.4 En supuestos practicos debidamente caracterizados, decorar piezas mediante tintado o sombreado en bafio de arena,
preparando los productos necesarios y obteniendo la apariencia deseada.
CE4.5 Describir los diferentes tipos de materiales utilizados para la unién de chapas para realizar composiciones, identificando los
equipos y herramientas a utilizar, proceso a realizar y sus implicaciones con posteriores procesos (ljado, chapado y acabado).
CE4.6 En supuestos practicos debidamente caracterizados, realizar el juntado de chapas para elaborar composiciones sin
incrustaciones de marqueteria, teniendo en cuenta el veteado, la numeracion de chapas y el sobrante a utilizar y con los medios
técnicos adecuados.
CE4.7 En supuestos practicos debidamente caracterizados, ensamblar las piezas que componen la marqueteria, colocando el fondo
sobre los huecos de esta, las diferentes piezas, asegurandose de su correcto posicionado y colocando material adhesivo para fijar la
pieza en su situacion definitiva.

Contenidos:

1. Preparacion de la marqueteria y sus componentes
— Chapas para marqueteria:
- [dentificacion.
- Caracteristicas.
- Defectos y anomalias.
— Adhesivos y materiales complementarios:
- Descripcion.
- Aplicaciones.
— Usos de chapas de marqueteria.
- Muebles:
- Estilos del mueble y su influencia en los dibujos de marqueteria.
- Elementos de carpinteria:
- disefios — composiciones habituales
- Dibujado y marcado de composiciones de marqueteria.
— Plantillas:
- Elaboracién
- Materiales empleados.
— Técnicas y procesos de preparacion de chapas de marqueteria.
— Cizallado de chapas:
- Técnicas.
- Procesos.
- Equipos.
— Calado de chapas:
- Técnicas.
- Procesos.
- Equipos.
— Control de calidad de los materiales.

2. Composicion de chapas y marqueterias
- Tipos de composiciones.
— Composicion de marqueteria.
- Descripcion.
- Juntado de chapas:
- Técnicas.
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- Procesos.

- Equipos.

- Productos.

- Materiales utilizados.
— Decoracién de piezas de marqueteria:

- Tintado.

- Sombreado.
— Otros procesos de decoracion de chapas.
— Control de calidad de composiciones.

3. Seguridad, salud laboral y medioambiental en instalaciones de obtencién de chapeado decorativo
- Normas de Seguridad y Salud laboral inherentes a la obtencidn de chapeado decorativo
- Planes de seguridad y prevencion.
- Tipos de riesgos inherentes a la obtencion de chapeado decorativo
- Métodos de proteccion y prevencion.
- Elementos de seguridad en instalaciones y maquinaria.
- Equipos personales de proteccion.
- Primeros auxilios.
— Sistemas de prevencion y extincién de incendios.
- Descripcion y funcionamiento.
- Simbologia normalizada de seguridad y prevencion de riesgos.
— Normativa medioambiental aplicable a la obtencion de chapeado decorativo.
— Tratamiento de residuos generados en la obtencion de chapeados decorativos.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES

Debera cumplir alguno de los requisitos siguientes:

- Estar en posesion del titulo de Graduado en Educacion Secundaria Obligatoria

- Estar en posesién de algun certificado de profesionalidad de nivel 2.

- Estar en posesién de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y area profesional

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes
pruebas de acceso a ciclos de grado medio

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 afios y/o de 45 afios

- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan
cursar con aprovechamiento la formacién

En relacion con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderd las exigencias solicitadas
para el propio certificado de profesionalidad.



