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ANEXO I

IDENTIFICACION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Denominacién: Operaciones de fabricacion de fritas, esmaltes y pigmentos cerami-

Cadigo: VICF0110

Familia profesional: Vidrio y Ceramica
Area profesional: Fabricacién ceramica
Nivel de cualificaciéon profesional: 2

Cualificacion profesional de referencia:

VIC206_2 Operaciones de fabricacion de fritas, esmaltes y pigmentos ceramicos (RD

1228/2006, de 27 de octubre)

Relacion de unidades de competencia que configuran el certificado de

profesionalidad:

UC0653_2: Fabricar fritas ceramicas.
UC0654_2: Fabricar pigmentos ceramicos.

UCO0655_2: Fabricar esmaltes ceramicos en granilla, engobes, pellets y polvos

micronizados.

UCO0656_2: Preparar esmaltes y engobes ceramicos en barbotina y tintas vitrificables.

Competencia general:

Realizar la fabricacion de fritas, esmaltes y pigmentos ceramicos, ejecutando y
coordinando la preparacion y conduccion de maquinas, equipos e instalaciones
conforme a las instrucciones técnicas recibidas y garantizando la calidad y la seguridad

de las operaciones.
Entorno Profesional:

Ambito Profesional

Desarrolla su actividad en el area de ejecucion de la producciéon de pequefias,
medianas y grandes empresas, siendo autbnomo en el marco de las funciones y los
objetivos asignados por técnicos de superior nivel al suyo, y coordinando pequefios

grupos de trabajo.

Sectores Productivos

Esta cualificacion se ubica en empresas de fabricacion de fritas, esmaltes, pigmentos,

colores vy tintas vitrificables.
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:

Encargado de seccién de preparacion de esmaltes.
Encargado de seccion de preparacion de fritas.

Conductor de instalaciones automaticas de dosificacion, mezcla y fusién de fritas.
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Encargado de seccién de preparacion de pigmentos.
Encargado de seccién de preparacion de esmaltes y tintas ceramicas.

3209.10

72 Encargado de linea de esmaltacion en industria ceramica

Duracion de la formacion asociada: 300 horas

Relacio

n de médulos formativos y de unidades formativas:

MF0653_2: Fabricacion de fritas ceramicas. (80 horas)

MF0654_2: Fabricacion de pigmentos ceramicos. (80 horas)

MF0655_2: Fabricacion de esmaltes ceramicos en granilla, engobes, pellets y polvos
micronizados. (50 horas)

MF0656_2: Preparacion de esmaltes y engobes ceramicos en barbotina y tintas
vitrificables. (50 horas)

MP0301
fabricac

PERFIL

Unidad

: Moddulo de practicas profesionales no laborales de Operaciones de
ion de fritas, esmaltes y pigmentos ceramicos (40 horas)

PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

de competencia 1

Denominacién: FABRICAR FRITAS CERAMICAS.

Nivel: 2

Cadigo: UC0653_2

Realizaciones profesionales y criterios de realizacion

RP1: Coordinar la recepcion, descarga y almacenamiento de materias primas para la
fabricacion de fritas, asegurando la calidad de los suministros, su conservacién y la
seguridad en las operaciones.

CR1.1 La coordinacién de las operaciones garantiza que:

El material suministrado se corresponde con los albaranes de entrada y con
las 6rdenes de compra.

Los procedimientos de muestreo establecidos, se cumplen, tomandose
muestras para remitir al laboratorio de control e identificandolas de forma clara
e indeleble.

Los materiales se descargan, segun procedimientos establecidos, en los
silos, o lugares correspondientes debidamente identificados, evitando su
contaminacion.

Las condiciones y procedimientos de almacenaje de las materias primas
garantizan su conservacion, acceso e inventario.

Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la
documentacion técnica, las instrucciones de la empresa y las normas de
seguridad.

Laejecucion de las operaciones se lleva a cabo con el maximo aprovechamiento
de los recursos, en el tiempo previsto en el programa de fabricacion, y
respetando las normas de seguridad y salud laboral.

CR1.2 El procedimiento de gestion de almacén establece el mantenimiento y la
garantia del «stock de seguridad».

CR1.3 El control del funcionamiento de las instalaciones y maquinas, permite el
mantenimiento de los parametros de proceso y la deteccion de anomalias que
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pueden ser subsanadas en el ambito de su competencia, o, en su caso, derivables
al servicio de mantenimiento.

CR1.4 La informacién requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo,
se refleja de forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones técnicas de
la empresa.

RP2: Preparar la mezcla de materias primas para la fabricaciéon de fritas ceramicas,
ejecutando y coordinando las operaciones de regulacion y conduccion de maquinas
e instalaciones, y asegurando la mezcla en las proporciones y homogeneidad
establecidos y el respeto a las normas de seguridad y medio ambientales.

CR2.1 La regulacion y control de los sistemas de dosificacion, mezcla y transporte

automaticos, permite obtener el producto con la calidad establecida.

CR2.2 La regulacion y control de las instalaciones de aspiracion y separacion de

polvos, permite el mantenimiento de las condiciones de seguridad, salud laboral y

medio ambientales, requeridas.

CR2.3 La ejecucion o coordinacion de las operaciones garantiza que:

- La dosificaciéon de los materiales se corresponde con las proporciones y
calidades indicadas en las fichas de composicion e instrucciones técnicas.

- Lamezcla preparaday transportada al horno posee el grado de homogeneidad
establecido.

- La mezcla preparada se deposita en el silo que le corresponde.

- Las mezclas no conformes reciben el tratamiento establecido por la empresa.

- La mezcladora se limpia en los cambios de producto, de acuerdo con las
instrucciones técnicas de la empresa.

- La cantidad de mezcla preparada se adecua a las especificaciones del
programa de fabricacion.

- Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la
documentacion técnica, las instrucciones de la empresa y las normas de
seguridad.

- Laejecuciondelas operaciones se lleva a cabo con el maximo aprovechamiento
de los recursos, en el tiempo previsto en el programa de fabricacion, y en las
condiciones de seguridad, salud laboral y medio ambientales adecuadas.

CR2.4 EI control del funcionamiento de las instalaciones y maquinas, permite

el mantenimiento de los parametros de proceso y la deteccion de anomalias

subsanables en el ambito de su competencia, o, en su caso, derivables al servicio
de mantenimiento.

CR2.5 La informacién requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo,

se refleja de forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones técnicas de

la empresa.

RP3: Obtener fritas ceramicas a partir de la mezcla de materias primas, ejecutando y
coordinando las operaciones de regulacion y conduccion de maquinas e instalaciones,
y asegurando la calidad del producto obtenido y el respeto a las normas de seguridad y
medio ambientales.
CR3.1 La regulacion y control de los sistemas de combustidn, refrigeracion del
horno, alimentacién de la mezcla, y aspiracion de gases, garantiza la obtencién de
los valores especificados de los parametros de proceso.
CR3.2 La regulacién y control de las instalaciones de refrigeracion del agua de
fritado, permite obtener el producto con la calidad establecida.
CR3.3 La regulacion y control de las instalaciones de depuracion de humos,
permite la obtencién de los valores especificados en los parametros de proceso
de las emisiones.
CR3.4 La ejecucion o coordinacion de las operaciones garantiza que:
- La mezcla funde completamente y se homogeneiza antes de salir del horno.
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RP4:

- La masa fundida se enfria rapidamente produciendo fragmentos de pequefio
tamario.

- Lafrita preparada posee el grado de homogeneidad establecido.

- Las emisiones cumplen con los estandares de calidad medio ambiental
establecidos.

- La cantidad de frita preparada se adecua a las especificaciones del programa
de fabricacion.

- Los procedimientos de muestreo establecidos, se cumplen, tomandose
muestras para remitir al laboratorio de control identificadas de forma clara e
indeleble.

- La frita preparada se deposita en el silo, tolva o saca que le corresponde,
identificados de forma clara e indeleble siguiendo las instrucciones de la
empresa.

- La frita obtenida en los cambios de producto recibe el tratamiento establecido
por la empresa.

- Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la
documentacion técnica, las instrucciones de la empresa y las normas de
seguridad.

- Laejecuciondelas operaciones se lleva a cabo con el maximo aprovechamiento
de los recursos, en el tiempo previsto en el programa de fabricacién y en las
condiciones de seguridad, salud laboral y medio ambientales adecuadas.

CR3.5 EIl control visual ejercido sobre la frita preparada permite detectar

desviaciones en su calidad e iniciar acciones para su correccion.

CR3.6 EIl control del funcionamiento de las instalaciones y maquinas, permite

el mantenimiento de los pardametros de proceso y la deteccién de anomalias

subsanables en el ambito de su competencia, o, en su caso, derivables al servicio
de mantenimiento.

CR3.7 La informacién requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo,

se refleja de forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones técnicas de

la empresa.

Coordinar las operaciones de ensacado y «paletizacion» de fritas ceramicas,

regulando las maquinas e instalaciones y supervisando su conduccion.

CR4.1 La regulacion de las maquinas y equipos de ensacado, etiquetado y
«paletizacion» automaticos garantiza la obtencion de un embalaje de acuerdo con
los estandares de calidad exigidos.

CR4.2 La coordinacién de las operaciones garantiza que:

- Elembalaje se realiza siguiendo las instrucciones técnicas de la empresa, con
los medios adecuados, asegurando una correcta identificacion del producto y
facilitando su transporte y almacenamiento.

- Las etiquetas contienen toda la informacion necesaria como: tipo de producto,
calidad y fecha, quedando correctamente situadas en el lugar establecido.

- El producto se corresponde con la informacion de las etiquetas.

- Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la
documentacion técnica, las instrucciones de la empresa y las normas de
seguridad.

- Laejecuciondelas operaciones se lleva a cabo con el maximo aprovechamiento
de los recursos, en el tiempo previsto en el programa de fabricacion, y
respetando las normas de seguridad, salud laboral y medio ambientales.

CR4.3 EI control del funcionamiento de las instalaciones y maquinas, permite

el mantenimiento de los parametros de proceso y la deteccion de anomalias

subsanables en el ambito de su competencia, o, en su caso, derivables al servicio
de mantenimiento.
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CR4.4 La informacién requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo,
se refleja de forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones técnicas de
la empresa.

Contexto profesional

Medios de produccién

Materiales: Minerales y productos quimicos sintéticos con diverso grado de elaboracion:
cuarzo, feldespato, alimina, caolin, carbonatos, boratos, silicatos, nitratos, fluoruros
y oxidos metalicos. Materiales de embalado. Maquinas e instalaciones: Instalaciones,
maquinas y equipos para las operaciones de fabricacion de fritas cerdmicas. Silos y
almacén de materiales, sistemas de dosificacion y mezcla, sistemas de transporte
de sélidos. Hornos de fusién. Desferrizadores. Embaladoras automaticas. Sistemas
de proteccion ambiental. Sistemas de refrigeracion de agua de fritado. Instalaciones
de suministro de combustible. Instalaciones de tratamiento de residuos. Equipos de
lavado de pigmentos.

Productos y resultados
Fritas ceramicas en grano o escamas.

Informacién utilizada o generada

Utilizada: Ordenes de fabricacion. Instrucciones técnicas de: dosificacion, calidad
de producto, preparacion y funcionamiento de maquinas y equipos, mantenimiento.
Manual de procedimiento. Partes de control y contingencias. Partes de inventario y
almacén. Normas de seguridad y medio ambientales.

Generada: Resultados de produccion y calidad. Registro de incidencias. Partes de
inventario. Informes de recepcion.

Unidad de competencia 2

Denominacién: FABRICAR PIGMENTOS CERAMICOS.
Nivel: 2

Cadigo: UC0654_2

Realizaciones profesionales y criterios de realizacion

RP1: Coordinar la recepcién, descarga y almacenamiento de materias primas para
la fabricaciéon de pigmentos ceramicos, asegurando la calidad de los suministros, su
conservacion y la seguridad en las operaciones.

CR1.1 La coordinacién de las operaciones garantiza que:

- El material suministrado se corresponde con los albaranes de entrada y con
las 6rdenes de compra.

- Los procedimientos de muestreo establecidos, se cumplen, tomandose
muestras para remitir al laboratorio de control e identificandolas de forma clara
e indeleble.

- Los materiales se descargan, segun procedimientos establecidos, en los
silos, o lugares correspondientes debidamente identificados, evitando su
contaminacion.

- Las condiciones y procedimientos de almacenaje de las materias primas
garantizan su conservacion, acceso e inventario.

- Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la
documentacion técnica, las instrucciones de la empresa y las normas de
seguridad.
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- Laejecuciondelas operaciones se lleva a cabo con el maximo aprovechamiento
de los recursos, en el tiempo previsto en el programa de fabricacion, y
respetando las normas de seguridad y salud laboral.

CR1.2 EIl procedimiento de gestion de almacén establece el mantenimiento y la

garantia del «stock de seguridad»-

CR1.3 El control del funcionamiento de las instalaciones y maquinas, permite el

mantenimiento de los parametros de proceso y la deteccidon de anomalias que

pueden ser subsanadas en el ambito de su competencia, o, en su caso, derivables
al servicio de mantenimiento.

CR1.4 La informacién requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo,

se refleja de forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones técnicas de

la empresa.

RP2: Preparar la mezcla de materias primas para la fabricaciéon de pigmentos
ceramicos, ejecutando y coordinando las operaciones de regulacién y conduccion de
maquinas e instalaciones, y asegurando la mezcla en las proporciones y homogeneidad
establecidos y el respeto a las normas de seguridad y medio ambientales.

CR2.1 La seleccion de la mezcladora y el valor de las cargas a realizar, se adecuan
a la cantidad y tipo de producto y a las caracteristicas de la maquina, de acuerdo
con las instrucciones técnicas de la empresa.

CR2.2 La regulacion y control de las instalaciones de aspiracion y separacion de

polvos, permite el mantenimiento de las condiciones de seguridad, salud laboral y

medio ambientales, requeridas.

CR2.3 La ejecucion o coordinacion de las operaciones garantiza que:

- La preparaciéon y conduccion de los sistemas de dosificacion y mezcla se
realiza de acuerdo con los procedimientos operativos establecidos.

- La dosificacion de los materiales se corresponde con las proporciones y
calidades indicadas en las fichas de composicion e instrucciones técnicas.

- El tiempo de mezclado se corresponde con lo especificado en la ficha de
fabricacién del producto.

- La mezcla preparada posee el grado de homogeneidad establecido.

- Lamezcla preparada se descarga en tolvas o sacas debidamente identificadas.

- La mezcladora y el molino se limpian en los cambios de producto, de acuerdo
con las instrucciones técnicas de la empresa.

- Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la
documentacion técnica, las instrucciones de la empresa y las normas de
seguridad.

- Laejecuciondelas operaciones se lleva a cabo con el maximo aprovechamiento
de los recursos, en el tiempo previsto en el programa de fabricacion, en las
condiciones de seguridad, salud laboral y medio ambiental adecuada.

CR2.4 EIl control del funcionamiento de las instalaciones y maquinas, permite

el mantenimiento de los parametros de proceso y la deteccion de anomalias

subsanables en el ambito de su competencia, o, en su caso, derivables al servicio
de mantenimiento.

CR2.5 La informacién requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo,

se refleja de forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones técnicas de

la empresa.

RP3: Calcinar pigmentos ceramicos a partir de la mezcla preparada, ejecutando y
coordinando las operaciones de regulaciéon y conduccion de maquinas e instalaciones
y asegurando la calidad del producto obtenido y el respeto a las normas de seguridad
y medio ambientales.

CR3.1 Laregulacion del horno de calcinacion en: temperaturas, tiempos, caudales
de gas y aire, circulacion de gases y atmdsfera, garantiza la obtencién de los
valores especificados de los parametros de proceso.
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CR3.2 La ejecucion o coordinacion de las operaciones garantiza que:

- El estado y disponibilidad de los crisoles permite cumplir el programa de
fabricacion.

- Loscrisoles se seleccionan, preparan y cargan con la mezcla y posteriormente
se disponen en el carro del horno, siguiendo las instrucciones técnicas de la
empresa.

- Elciclo de calcinacion se corresponde con el previsto en la ficha de fabricacion
del producto.

- La descarga del carro del horno y el vaciado de los crisoles se realiza de
acuerdo con el procedimiento establecido, evitando el deterioro de los crisoles
y la contaminacion del producto.

- El material calcinado se deposita en la tolva o saca que le corresponde,
identificada de forma clara e indeleble, siguiendo las instrucciones de la
empresa.

- Los crisoles quedan claramente identificados con el tipo de producto y
almacenados en el lugar establecido.

- La conduccion de las maquinas y equipos como: hornos, sistemas de
transporte de carros, equipos para dosificacion y llenado de crisoles, y otros,
se realiza de acuerdo con los procedimientos operativos establecidos.

- Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la
documentacion técnica, las instrucciones de la empresa y las normas de
seguridad.

- Laejecuciondelas operaciones se lleva a cabo con el maximo aprovechamiento
de los recursos, en el tiempo previsto en el programa de fabricacion, en las
condiciones de seguridad, salud laboral y medio ambiental adecuada.

CR3.3 El control visual ejercido sobre el material calcinado, permite detectar

desviaciones en su calidad e iniciar acciones para su correccion.

CR3.4 EI control del funcionamiento de las instalaciones y maquinas, permite

el mantenimiento de los parametros de proceso y la deteccién de anomalias

subsanables en el ambito de su competencia, o, en su caso, derivables al servicio
de mantenimiento.

CR3.5 La informacién requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo,

se refleja de forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones técnicas de

la empresa.

RP4: Realizar la molienda y lavado de pigmentos calcinados, ejecutando y coordinando
las operaciones de regulacion y conduccion de maquinas e instalaciones y asegurando
la calidad del producto obtenido y el respeto a las normas de seguridad y medio
ambientales.

CR4.1 La seleccion del molino y equipos auxiliares para el lavado se corresponde

con la cantidad y el tipo de producto, de acuerdo con las instrucciones técnicas

de la empresa.

CR4.2 La ejecucion o coordinacion de las operaciones garantiza que:

- La preparacion y control de las instalaciones de aspiracion y separacion de
polvos permiten el mantenimiento de las condiciones de seguridad, salud
laboral y medio ambientales requeridas.

- La preparacion y conduccion del molino y de los equipos de descarga,
seleccion granulométrica, centrifugas, depdsitos y equipos auxiliares para el
lavado, se realiza de acuerdo con los procedimientos operativos establecidos.

- Los molinos se limpian en los cambios de producto, de acuerdo con las
instrucciones técnicas de la empresa.

- Las tortas de material calcinado se trituran antes de su introduccién en los
molinos.

- La carga del molino con el pigmento calcinado y agua se corresponde con las
proporciones indicadas en las fichas de carga e instrucciones técnicas.
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- El tiempo de molienda se corresponde con lo establecido en la ficha de
producto.

- La molienda finaliza tras la comprobacion del control granulométrico, de
acuerdo con las especificaciones de calidad establecidas.

- El producto molido se descarga y almacena en el depdsito correspondiente, y
queda identificado de forma clara e indeleble siguiendo las instrucciones de la
empresa.

- Los tiempos y el numero de ciclos de lavado y decantacion o de centrifugado,
se corresponden con las especificaciones de la ficha de fabricacién del
producto.

- Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la
documentacion técnica, las instrucciones de la empresa y las normas de
seguridad.

- Laejecuciondelas operaciones se lleva a cabo con el maximo aprovechamiento
de los recursos, en el tiempo previsto en el programa de fabricacion, en las
condiciones de seguridad, salud laboral y medio ambiental adecuada.

CR4.3 EI control ejercido sobre el producto molido y lavado, permite detectar

desviaciones en su calidad e iniciar acciones para su correccion.

CR4.4 EI control del funcionamiento de las instalaciones y maquinas, permite

el mantenimiento de los parametros de proceso y la deteccion de anomalias

subsanables en el ambito de su competencia, o, en su caso, derivables al servicio
de mantenimiento.

CR4.5 La informacién requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo,

se refleja de forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones técnicas de

la empresa.

RP5: Realizar la micronizacion de pigmentos calcinados, ejecutando y coordinando las
operaciones de regulacion y conduccion de maquinas e instalaciones y asegurando
la calidad del producto obtenido y el respeto a las normas de seguridad y medio
ambientales.

CR5.1 La seleccion de maquinas y equipos se corresponde con la cantidad y el

tipo de producto, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa.

CR5.2 La regulacion de las maquinas y equipos como: secadores, molinos,

«secador-micronizador» y equipos de seleccion granulométrica, garantiza la

obtencioén de los valores especificados de los parametros de proceso.

CR5.3 La regulacion y control de las instalaciones de aspiracion y separacion de

polvos, permite el mantenimiento de las condiciones de seguridad, salud laboral y

medio ambientales, requeridas.

CR5.4 La ejecucion o coordinacion de las operaciones garantiza que:

- La preparacion y conduccion de las maquinas y equipos como: secadores,
molinos, bombas de trasiego, se realiza de acuerdo con los procedimientos
operativos establecidos.

- Elproducto preparado se descargay almacena en el depésito correspondiente,
y queda identificado de forma clara e indeleble siguiendo las instrucciones de
la empresa.

- El producto obtenido posee la granulometria y humedad establecidas.

- Los procedimientos de muestreo establecidos, se cumplen, tomandose
muestras para remitir al laboratorio de control identificadas de forma clara e
indeleble.

- Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la
documentacion técnica, instrucciones de la empresa y normas de seguridad.

- Laejecuciondelas operaciones se lleva a cabo con el maximo aprovechamiento
de los recursos, en el tiempo previsto en el programa de fabricacion, en las
condiciones de seguridad, salud laboral y medio ambiental adecuada.
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CR5.5 El control visual y granulométrico ejercido sobre el pigmento preparado
permite detectar desviaciones en su calidad e iniciar acciones para su correccion.
CR5.6 El producto no conforme recibe el tratamiento establecido por la empresa.
CR5.7 EIl control del funcionamiento de las instalaciones y maquinas, permite
el mantenimiento de los parametros de proceso y la deteccion de anomalias
subsanables en el ambito de su competencia, o, en su caso, derivables al servicio
de mantenimiento.

CR5.8 La informacién requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo,
se refleja de forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones técnicas de
la empresa.

RP6: Preparar mezclas de pigmentos ceramicos y disoluciones de sales metalicas,
ejecutando y coordinando las operaciones de regulacion y conduccion de maquinas e
instalaciones y asegurando la calidad del producto obtenido y el respeto a las normas
de seguridad y medio ambientales.

CR6.1 La seleccion de la mezcladora se corresponde con la cantidad y el tipo de

producto, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa.

CR6.2 Laregulacion y control de las maquinas y equipos de dosificacion y mezcla,

garantiza la obtencion de los valores especificados de los parametros de proceso.

CR6.3 La ejecucion o coordinacion de las operaciones garantiza que:

- La preparacién y control de las instalaciones de aspiracion y separaciéon de
polvos permiten el mantenimiento de las condiciones de seguridad, salud
laboral y medio ambiental requerida.

- La dosificacién de los materiales se corresponde con las proporciones y
calidades indicadas en las fichas de composicion e instrucciones técnicas.

- Eltiempo de mezclado y de disolucion se corresponde con lo especificado en
la ficha de fabricacion del producto.

- La mezcla preparada posee el grado de homogeneidad establecido.

- Lamezcla preparada se descarga sobre tolvas, sacas o, en su caso, depositos
para liquidos debidamente identificados.

- La mezcladora o los equipos de disolucion, se limpian en los cambios de
producto, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa.

- La preparacién y conduccion de las maquinas y equipos de mezclado se
realiza de acuerdo con los procedimientos operativos establecidos.

- Los procedimientos de muestreo establecidos, se cumplen, tomandose
muestras para remitir al laboratorio de control y identificadas de forma clara e
indeleble.

- Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la
documentacion técnica, instrucciones de la empresa y normas de seguridad.

- Laejecuciondelas operaciones se lleva a cabo con el maximo aprovechamiento
de los recursos, en el tiempo previsto en el programa de fabricacion, en las
condiciones de seguridad, salud laboral y medio ambiental adecuada.

CR6.4 EIl control visual ejercido sobre el producto preparado, permite detectar

desviaciones en su calidad e iniciar acciones para su correccion.

CR6.5 El producto no conforme recibe el tratamiento establecido por la empresa.

CR6.6 El control del funcionamiento de las instalaciones y maquinas, permite

el mantenimiento de los parametros de proceso y la deteccion de anomalias

subsanables en el ambito de su competencia, o, en su caso, derivables al servicio
de mantenimiento.

CR6.7 La informacién requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo,

se refleja de forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones técnicas de

la empresa.
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RP7: Coordinar las operaciones de ensacado y «paletizaciéon» de pigmentos ceramicos,
regulando las maquinas e instalaciones y supervisando su conduccion.

CR7.1 La preparacion y regulaciéon de las maquinas y equipos de ensacado,

etiquetado y paletizacion automaticos garantiza la obtencion de un embalado de

acuerdo con los estandares de calidad exigidos.

CR7.2 La regulacion y control de las instalaciones de aspiracion y separacion de

polvos, permite el mantenimiento de las condiciones de seguridad, salud laboral y

medio ambientales, requeridas.

CR7.3 La coordinacién de las operaciones garantiza que:

- El embalaje se realiza con los medios adecuados para asegurar una correcta
identificacion del producto y facilitar su transporte y almacenamiento, siguiendo
instrucciones técnicas de la empresa.

- Las etiquetas contienen toda la informacion necesaria como: tipo de producto,
calidad y fecha, y estan correctamente situadas en el lugar establecido.

- El producto se corresponde con la informacion de las etiquetas.

- Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la
documentacion técnica, las instrucciones de la empresa y las normas de
seguridad.

- Laejecuciondelas operaciones se lleva a cabo con el maximo aprovechamiento
de los recursos, en el tiempo previsto en el programa de fabricacion, en las
condiciones de seguridad, salud laboral y medio ambiental adecuada.

CR7 .4 El control ejercido sobre el producto ensacado y palatizado, permite detectar

y corregir anomalias y desviaciones en las caracteristicas de calidad.

CR7.5 EIl control del funcionamiento de las instalaciones y maquinas, permite

el mantenimiento de los pardmetros de proceso y la deteccidon de anomalias

subsanables en el ambito de su competencia, o, en su caso, derivables al servicio
de mantenimiento.

CRY7.6 La informacién requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo,

se refleja de forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones técnicas de

la empresa.

Contexto profesional

Medios de produccion

Materiales: Materias primas para la preparacion de pigmentos ceramicos: silices,
feldespatos, caolines, otros minerales naturales y productos quimicos elaborados
a base oxidos, sulfuros, halogenuros y sales de acidos oxacidos. Maquinas e
instalaciones: Instalaciones, maquinas y equipos para las operaciones de fabricacion
de pigmentos ceramicos. Silos y almacén de materiales, basculas, tolvas y depésitos
para transporte de sélidos, mezcladoras. Crisoles. Hornos de calcinacion. Molinos
de via seca y de via humeda. Depdsitos de almacenamiento y decantacién, bombas
de trasiego de barbotinas, centrifugas, secadores, micronizadores, mezcladoras de
micronizados. Ensacadoras y «paletizadoras» automaticas. Sistemas de proteccion
ambiental. Instalaciones de tratamiento de residuos. Equipos de lavado de disolucién
y filtrado de sales.

Productos y resultados
Pigmentos ceramicos micronizados. Disoluciones de sales para decoracion y coloracion.

Informacion utilizada o generada

Utilizada: Ordenes de fabricacion. Instrucciones técnicas de: dosificacién, calidad
de producto, preparacion y funcionamiento de maquinas y equipos, mantenimiento.
Manual de procedimiento. Partes de control y contingencias. Partes de inventario y
almacén. Normas de seguridad y medio ambientales.

Generada: Resultados de produccion y calidad. Registro de incidencias. Partes de
inventario. Informes de recepcion.
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Unidad de competencia 3

Denominacién: FABRICAR ESMALTES CERAMICOS EN GRANILLA, ENGOBES,
PELLETS Y POLVOS MICRONIZADOS.

Nivel: 2
Caodigo: UC0655_2
Realizaciones profesionales y criterios de realizacion

RP1: Realizar la preparaciéon de esmaltes en granillas, ejecutando y coordinando las
operaciones de regulacion y conduccién de maquinas e instalaciones y asegurando la
calidad del producto obtenido y el respeto a las normas de seguridad, salud laboral y
medio ambientales.

CR1.1 La seleccién de las maquinas y equipos se corresponde con la cantidad y el

tipo de producto que debe ser fabricado, de acuerdo con las instrucciones técnicas

de la empresa.

CR1.2 La regulacién de: los molinos de granillas, equipos de seleccion

granulométrica, instalaciones de aspiracion y separacion de polvos, equipos de

coloracion y mezcladoras, garantiza la obtencion y el mantenimiento de los valores
especificados de los parametros de proceso.

CR1.3 La ejecucion o coordinacion de las operaciones garantiza que:

- La preparacién y conduccion de los molinos y equipos de seleccion
granulométrica producen una granilla con la granulometria especificada.

- La preparacién y control de las instalaciones de aspiracion y separaciéon de
polvos permiten el mantenimiento de las condiciones de seguridad, salud
laboral y medio ambientales, requeridas.

- Los componentes de las mezclas se dosifican en las proporciones indicadas
en las fichas de carga e instrucciones técnicas.

- El producto preparado se ensaca siguiendo las instrucciones de la empresa
quedando almacenado e identificado de forma clara e indeleble.

- Los procedimientos de control establecidos se cumplen, comprobandose la
granulometria o, en su caso, tomandose muestras para remitir al laboratorio
de control que se identifican de forma clara e indeleble.

- Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la
documentacion técnica, las instrucciones de la empresa y las normas de
seguridad.

- Laejecuciondelas operaciones se lleva a cabo con el maximo aprovechamiento
de los recursos, en el tiempo previsto en el programa de fabricacion, y
respetando las normas de seguridad, salud laboral y medio ambientales.

CR1.4 El control ejercido sobre la granulometria y, en su caso, color de la granilla

preparada permite detectar desviaciones en su calidad e iniciar acciones para su

correccion.

CR1.5 EI control del funcionamiento de las instalaciones y maquinas, permite

el mantenimiento de los parametros de proceso y la deteccion de anomalias

subsanables en el ambito de su competencia, o, en su caso, derivables al servicio
de mantenimiento.

CR1.6 La informacién requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo,

se refleja de forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones técnicas de

la empresa.

RP2: Realizar la preparacion de esmaltes en pellets, ejecutando y coordinando las
operaciones de regulacion y conduccién de maquinas e instalaciones, y asegurando
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la calidad del producto obtenido y el respeto a las normas de seguridad, salud laboral
y medio ambientales.

CR2.1 La seleccion de las maquinas y equipos, se corresponde con la cantidad

y el tipo de producto que debe ser fabricado, de acuerdo con las instrucciones

técnicas de la empresa.

CR2.2 La regulacion de: el atomizador, el granulador, el secador, el triturador, los

equipos de seleccion granulométrica, las instalaciones de aspiracion y separacion

de polvos, los equipos de coloracion y mezcladoras, garantiza la obtencion y el
mantenimiento de los valores especificados de los parametros de proceso.

CR2.3 La ejecucion o coordinacion de las operaciones garantiza que:

- La preparacion y conduccion de: el atomizador, el granulador, el secador, el
triturador, los equipos de seleccion granulométrica, los equipos de coloracion
y mezcladoras, producen un esmalte con la granulometria, la homogeneidad,
el color, la humedad y la resistencia mecanica especificada.

- La preparacion y control de las instalaciones de aspiracion y separaciéon de
polvos permiten el mantenimiento de las condiciones de seguridad, salud
laboral y medio ambientales, requeridas.

- Los componentes de las mezclas se dosifican en las proporciones indicadas
en las fichas de carga e instrucciones técnicas.

- El producto preparado se ensaca siguiendo las instrucciones de la empresa
quedando almacenado e identificado de forma clara e indeleble.

- Los procedimientos de control establecidos se cumplen, comprobandose la
granulometria, la humedad y la homogeneidad, y, en su caso, tomandose
muestras para remitir al laboratorio de control que se identifican de forma clara
e indeleble.

- Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la
documentacion técnica, las instrucciones de la empresa y las normas de
seguridad.

- Laejecuciondelas operaciones se lleva a cabo con el maximo aprovechamiento
de los recursos, en el tiempo previsto en el programa de fabricacion, y
respetando las normas de seguridad, salud laboral y medio ambientales.

CR2.4 EI control ejercido sobre la granulometria, la homogeneidad, la humedad

y, en su caso, color del esmalte preparado permite detectar desviaciones en su

calidad e iniciar acciones para su correccion.

CR2.5 EI control del funcionamiento de las instalaciones y maquinas, permite

el mantenimiento de los parametros de proceso y la deteccion de anomalias

subsanables en el ambito de su competencia, o, en su caso, derivables al servicio
de mantenimiento.

CR2.6 La informacién requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo,

se refleja de forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones técnicas de

la empresa.

RP3: Realizar la preparacion de esmaltes micronizados, ejecutando y coordinando las
operaciones de regulacion y conduccién de maquinas e instalaciones, y asegurando
la calidad del producto obtenido y el respeto a las normas de seguridad, salud laboral
y medio ambientales.
CR3.1 La seleccidén de las maquinas y equipos se corresponde con la cantidad y el
tipo de producto que debe ser fabricado, de acuerdo con las instrucciones técnicas
de la empresa.
CR3.2 La regulacion del secador, el micronizador, el «secador-micronizadory, los
equipos de seleccion granulométrica, las instalaciones de aspiracion y separacion
de polvos y las mezcladoras, garantiza la obtencion y el mantenimiento de los
valores especificados de los parametros de proceso.
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CR3.3 La ejecucion o coordinacion de las operaciones garantiza que:

- La preparacion y conduccién del secador, el micronizador, el «secador-
micronizador» y los equipos de seleccion granulométrica producen un esmalte
con la humedad y granulometria especificadas.

- La preparacion y conduccion de la mezcladora producen un esmalte con el
grado de homogeneidad especificado.

- La preparacion y control de las instalaciones de aspiracion y separacion de
polvos permiten el mantenimiento de las condiciones de seguridad, salud
laboral y medio ambientales, requeridas.

- Los componentes de las mezclas se dosifican en las proporciones indicadas
en las fichas de carga e instrucciones técnicas.

- El producto preparado se ensaca siguiendo las instrucciones de la empresa
quedando almacenado e identificado de forma clara e indeleble.

- Los procedimientos de muestreo establecidos, se cumplen tomandose
muestras para remitir al laboratorio de control que se identifican de forma clara
e indeleble.

- Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la
documentacion técnica, las instrucciones de la empresa y las normas de
seguridad.

- Laejecuciondelas operaciones se lleva a cabo con el maximo aprovechamiento
de los recursos, en el tiempo previsto en el programa de fabricacion, y
respetando las normas de seguridad, salud laboral y medio ambientales.

CR3.4 EIl control ejercido sobre los esmaltes preparados permite detectar

desviaciones en su calidad e iniciar acciones para su correccion.

CR3.5 EI control del funcionamiento de las instalaciones y maquinas, permite

el mantenimiento de los pardmetros de proceso y la deteccién de anomalias

subsanables en el ambito de su competencia, o, en su caso, derivables al servicio
de mantenimiento.

CR3.6 La informacién requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo,

se refleja de forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones técnicas de

la empresa.

Contexto profesional

Medios de produccion

Materiales: Fritas, esmaltes en barbotina, pigmentos ceramicos micronizados y
materias primas para la elaboraciéon de esmaltes. Compuestos organicos para la
preparacion de pellets. Materiales de embalado. Maquinas e instalaciones: Molinos
de via seca, secadores, micronizadores, «secadores-micronizadores», granuladores,
atomizadores, clasificadores granulométricos de granillas y pellets, mezcladoras de
micronizados y de granillas o pellets. Equipos e instalaciones de coloracion. Bombas
de trasiego de barbotinas. Desferrizadores. Embaladoras automaticas. Sistemas de
proteccidon ambiental. Equipos y utiles de control: control de color, balanzas, tamices
y estufas.

Productos y resultados
Esmaltes en granilla, pellets o polvos micronizadas.

Informacioén utilizada o generada

Ordenes de fabricacion. Instrucciones técnicas de: dosificacion, calidad de producto,
Preparacion y funcionamiento de maquinas y equipos, mantenimiento. Manual de
procedimiento. Partes de control y contingencias. Partes de inventario y almacén.
Normas de seguridad y medio ambientales. Muestras de referencia para contrastar
color. Resultados de produccioén y calidad. Registro de incidencias. Partes de inventario.
Informes de recepcion.
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Unidad de competencia 4

Denominacién: PREPARAR ESMALTES Y ENGOBES CERAMICOS EN BARBOTI-
NAY TINTAS VITRIFICABLES.

Nivel: 2
Caodigo: UC0656_2
Realizaciones profesionales y criterios de realizacion

RP1: Coordinar la recepcién, descarga y almacenamiento de materias primas para
la fabricacion de engobes y esmaltes ceramicos, asegurando la calidad de los
suministros, su conservacion y la seguridad en las operaciones.

CR1.1 La coordinacién de las operaciones garantiza que:

- El material suministrado se corresponde con los albaranes de entrada y con
las 6rdenes de compra.

- Los materiales se descargan, segun procedimientos establecidos, en los
silos, o lugares correspondientes debidamente identificados, evitando su
contaminacion.

- Las condiciones y procedimientos de almacenaje de las materias primas
garantizan su conservacion, acceso e inventario.

- Los procedimientos de muestreo establecidos se cumplen, tomandose
muestras para remitir al laboratorio de control identificandolas de forma clara
e indeleble.

- Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la
documentacion técnica, las instrucciones de la empresa y las normas de
seguridad.

- Laejecuciondelas operaciones se lleva a cabo con el maximo aprovechamiento
de los recursos, en el tiempo previsto en el programa de fabricacion, y
respetando las normas de seguridad y salud laboral.

CR1.2 EI control ejercido sobre las existencias de materias primas garantiza el

stock de seguridad.

CR1.3 EI control del funcionamiento de las instalaciones y maquinas, permite el

mantenimiento de los parametros de proceso y la deteccién de anomalias que

pueden ser subsanadas en el ambito de su competencia, o, en su caso, derivables
al servicio de mantenimiento.

CR1.4 La informacién requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo,

se refleja de forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones técnicas de

la empresa.

RP2: Preparar engobes y esmaltes ceramicos mediante molienda o desleido en agua,
coordinando las operaciones de regulacién y conduccion de maquinas e instalaciones
y asegurando la calidad del producto obtenido y el respeto a las normas de seguridad,
salud laboral y medio ambientales.

CR2.1 La seleccion del molino o desleidor se corresponde con la cantidad y el tipo

de producto, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa.

CR2.2 La preparacién y regulacion de: los sistemas de dosificacién, molinos,

desleidores, tamices y sistemas de descarga, garantiza la obtencién de los valores

especificados de los parametros de proceso.

CR2.3 La ejecucion o coordinacion de las operaciones garantiza que:

- Las materias primas, agua y aditivos se dosifican en las proporciones y orden

indicados en las fichas de carga e instrucciones técnicas.
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- La preparacion y control de las instalaciones de aspiracion y separacion de
polvos permiten el mantenimiento de las condiciones seguridad, salud laboral
y medio ambientales requeridas.

- La preparacion y conducciéon del molino o «desleidor» y de los equipos de
descarga, «desferrizacidén» y seleccion granulométrica, se realiza de acuerdo
con los procedimientos operativos establecidos.

- Lamolienda,odesleido, finalizatrasla comprobacién del controlgranulométrico,
de acuerdo con las especificaciones de calidad establecidas.

- La barbotina se descarga y almacena en el depésito correspondiente, que
queda identificado de forma clara e indeleble siguiendo las instrucciones de la
empresa.

- El acondicionamiento de la suspension proporciona una mezcla homogénea,
con unas caracteristicas granulométricas y reolégicas conforme a las
especificaciones de calidad establecidas.

- Los procedimientos de muestreo establecidos se cumplen, tomandose
muestras para remitir al laboratorio de control identificadas de forma clara e
indeleble.

- Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la
documentacion técnica, las instrucciones de la empresa y las normas de
seguridad.

- Laejecuciondelas operaciones se lleva a cabo con el maximo aprovechamiento
de los recursos, en el tiempo previsto en el programa de fabricacién, y. en las
condiciones de seguridad, salud laboral y medio ambientales adecuadas.

CR2.4 ElI control ejercido sobre el producto preparado, como la granulometria,

densidad y viscosidad, permite detectar desviaciones en su calidad e iniciar

acciones para su correccion.

CR2.5 El producto no conforme recibe el tratamiento establecido por la empresa.

CR2.6 EI control del funcionamiento de las instalaciones y maquinas, permite

el mantenimiento de los pardmetros de proceso y la deteccién de anomalias

subsanables en el ambito de su competencia, o, en su caso, derivables al servicio
de mantenimiento.

CR2.7 La informacién requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo,

se refleja de forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones técnicas de

la empresa.

RP3: Preparar tintas y colores ceramicos para la decoracion de productos ceramicos,
coordinando las operaciones de regulacion y conduccion de maquinas e instalaciones,
asegurando la calidad del producto obtenido y el respeto a las normas de seguridad y
medio ambientales.
CR3.1 La preparacion y regulaciéon de la amasadora, el molino coloidal, la
refinadora tricilindrica o el molino de microbolas, garantiza la obtencién de los
valores especificados de los parametros de proceso.
CR3.2 La ejecucion o coordinacion de las operaciones garantiza que:
- Las materias primas, vehiculos serigraficos y aditivos se dosifican en las
proporciones y orden indicados en las fichas de carga e instrucciones técnicas.
- La alimentacién y conduccion de la amasadora, el molino coloidal, la
refinadora tricilindrica o el molino de microbolas, producen una pasta con unas
caracteristicas granulométricas, reologicas y de homogeneidad conforme a
las especificaciones de calidad establecidas.
- Elalmacenamiento de la tinta preparada se realiza en un recipiente identificado
de forma clara e indeleble, siguiendo los procedimientos establecidos.
- Los procedimientos de control establecidos se cumplen, tomandose muestras
para remitir al laboratorio de control identificadas de forma clara e indeleble.
- Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la
documentacion técnica, instrucciones de la empresa y normas de seguridad.

cve: BOE-A-2011-19360



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Num. 297

Sabado 10 de diciembre de 2011 Sec. |.

Pag. 132285

- La ejecucion de las operaciones se lleva a cabo con el maximo provecho de
los recursos, en el tiempo previsto en el programa de fabricacion, y respetando
las normas de seguridad y salud laboral.

CR3.3 El control de densidad, viscosidad y granulometria ejercido sobre la pasta

preparada permite detectar desviaciones en su calidad e iniciar acciones para su

correccion.

CR3.4 EIl control del funcionamiento de las instalaciones y maquinas, permite

el mantenimiento de los parametros de proceso y la deteccion de anomalias

subsanables en el ambito de su competencia, o, en su caso, derivables al servicio
de mantenimiento.

CR3.5 La informacién requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo,

se refleja de forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones técnicas de

la empresa.

Contexto profesional

Medios de produccion

Materiales: Materias primas minerales y productos quimicos inorganicos con
diverso grado de transformacion: fritas, feldespatos, silicatos, carbonatos, cuarzo,
arcillas, caolines, y otros. Pigmentos ceramicos micronizados. Suspensionantes,
desfloculantes y aglomerantes organicos. Vehiculos serigraficos. Maquinas y equipos:
Molinos de bolas en discontinuo. Instalaciones de dosificacion de sélidos. Instalaciones
de aspiracion de gases y separacion de polvos. Sistemas de dosificacién de agua.
Vibrotamices. Depdsitos de agitacion y almacenamiento de barbotinas. Bombas de
trasiego de barbotinas. Desferrizadores. Amasadoras, molinos coloidales, refinadoras
tricilindricas, molinos de microbolas, tamizadoras automaticas. Utiles de control:
probetas, balanzas, picndmetros, viscosimetros y tamices.

Productos y resultados
Engobes y esmaltes ceramicos en barbotina. Tintas ceramicas en pasta.

Informacion utilizada o generada

Utilizada: Ordenes de fabricacion. Instrucciones técnicas de: dosificacion, calidad
de producto, preparacion y funcionamiento de maquinas y equipos, mantenimiento.
Manual de procedimientos operativos. Normas de seguridad y ambientales. Registro
de incidencias. Normas de seguridad. Generada: Resultados de produccién y calidad.
Registro de incidencias. Partes de inventario. Informes de recepcion.

FORMACION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

MODULO FORMATIVO 1

Denominacién: FABRICACION DE FRITAS CERAMICAS.

Codigo: MF0653_2

Nivel de cualificacién profesional: 2

Asociado a la Unidad de Competencia:

UC0653_2 Fabricar fritas ceramicas.

Duracion: 80 horas
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Capacidades y criterios de evaluacion

C1: Analizar los procesos de fabricacion de fritas ceramicas relacionando las
operaciones basicas de fabricacion, los productos de entrada y salida, las variables de
proceso, los medios necesarios y los procedimientos empleados.
CE1.1 Describir los principales procesos de fabricacién de fritas y relacionarlos con
las caracteristicas de los productos obtenidos y de sus principales aplicaciones.
CE1.2 Diferenciar las técnicas de enfriamiento empleadas en la fabricacion de
fritas e identificar las principales caracteristicas de las fritas obtenidas relacionadas
con el enfriamiento.
CE1.3 Relacionar las caracteristicas de los productos de entrada y salida
en las operaciones basicas de los procesos de fabricacién de fritas: mezcla y
homogeneizacién, fusion y enfriamiento, y secado.
CE1.4 Identificar y relacionar los equipos, instalaciones y medios auxiliares
necesarios con los diferentes procesos de fabricacion de fritas.
CEA1.5 Identificar las principales variables de proceso de fusion y su influencia en
las etapas de fabricacion sucesivas y en la calidad del producto obtenido.
CE1.6 En un supuesto practico de fabricacion de una frita, debidamente
caracterizado por la informacion técnica del proceso y un programa de fabricacion:
- Realizar un diagrama de proceso reflejando la secuencia de operaciones
y el producto de entrada y salida en cada una de ellas.
- Deducir las principales caracteristicas de los medios de produccion
necesarios, como: capacidad, produccién y tecnologia utilizada.
- Determinar los principales puntos de control y los parametros que hay que
controlar.
- Identificar y describir las operaciones necesarias para el cumplimiento del
programa de fabricacion e identificar los puestos de trabajo concernidos.
- Elaborar las 6rdenes de trabajo necesarias.
CE1.7 Identificar y describir los principales defectos en esmaltes, atribuibles a
las operaciones de fabricacion de fritas, sefialar sus causas mas probables y
proponer soluciones.

C2: Identificar las materias primas que se emplean en la fabricacion de fritas.
CE2.1 Identificar las principales denominaciones comerciales y técnicas de las
materias primas utilizadas en la fabricacion de fritas y clasificarlas de acuerdo con
Su composicion y papel que desempefian.
CE2.2 Relacionar los materiales utilizados en las composiciones de fritas y su
proporcién entre ellos con el comportamiento de la mezcla en el proceso de
fabricacion.
CE2.3 Clasificar los diferentes tipos de fritas ceramicas en funcién de las
caracteristicas de los productos ceramicos fabricados.
CE2.4 Describir y explicar los aspectos mas relevantes de las condiciones de
descarga, almacenamiento y manipulacion de los materiales empleados en la
preparacion de fritas.
CEZ2.5 Identificar y describir los principales defectos en los productos finales
atribuibles a las materias primas, sefialar sus causas mas probables y proponer
soluciones.

C3: Analizar los equipos e instalaciones para la fabricacion de fritas, relacionando sus
caracteristicas y prestaciones con su funcién en el proceso, y describir su constitucion
y funcionamiento.
CE3.1 A partir de informacion grafica y técnica de las instalaciones y equipos de
fabricacion de fritas, como: silos e instalaciones de almacenamiento de materias
primas, sistemas de dosificacion, sistemas de transporte de solidos, mezcladoras,
sistemas de aspiracion y depuracién de polvos, y consolas de gestion y control de
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instalaciones, explicar su objetivo y los aspectos esenciales de su funcionamiento
y constitucion empleando correctamente conceptos y terminologia, e identificando
las funciones y contribucion de los principales conjuntos, piezas o elementos a la
funcionalidad del equipo.

CE3.2 A partir de informacion grafica y técnica de hornos de fritado y sus
instalaciones auxiliares de: alimentacion de conbustible y oxigeno, instalaciones
de agua de refrigeracion, instalaciones de extraccién y depuracion de humos,
instalaciones de agua de enfriamiento de la frita, y consolas de gestion y control de
instalaciones, explicar su objetivo y los aspectos esenciales de su funcionamiento
y constitucion empleando correctamente conceptos y terminologia, e identificando
las funciones y contribucion de los principales conjuntos, piezas o elementos a la
funcionalidad del equipo.

CE3.3 A partir de informacion grafica y técnica de las instalaciones y equipos para
el ensacado y almacenamiento de producto preparado, explicar su objetivo y los
aspectos esenciales de su funcionamiento y constitucion empleando correctamente
conceptos y terminologia, e identificando las funciones y contribucion de los
principales conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad del equipo.

CE3.4 Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de
revision y automantenimiento y los criterios para su reparacion o sustitucion.

C4: Poner a punto y operar con equipos de fabricacion de fritas, en condiciones de
seguridad y obteniendo el producto con la calidad establecida.

CE4.1 A partir de un caso practico de fabricacion de fritas, caracterizado
por instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de fabricacion y la
documentacion técnica de la maquinaria empleada:

- Regulary operar con los equipos de dosificacion automatica y de materias
rimas y de homogeneizacion de la mezcla de acuerdo con la composicién
y el programa de fabricacion.

- Regular y operar con los equipos de alimentacion al horno de fritado y
de extraccion de la frita enfriada de acuerdo con las necesidades del
programa de fabricacion.

- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos parametros de
proceso como: tiempos, caudales, presiones y temperaturas.

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto
de revision y automantenimiento y los criterios para su reparacién o
sustitucion.

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulacion
de los diferentes materiales, productos, utiles y equipos empleados.

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, asi
como los equipos de proteccion individual que se deben emplear.

CE4.2 A partir de un caso practico de ensacado de fritas, caracterizado por
instrucciones técnicas de procedimiento, informacion técnica del producto y la
documentacion técnica de la maquinaria empleada:

- Regulary operar con los equipos de ensacado automatico de la frita.

- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, el peso, la rotulacion o
etiquetado del producto ensacado.

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto
de revision y automantenimiento y los criterios para su reparacién o
sustitucion.

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulacion
de los diferentes materiales, productos, ttiles y equipos empleados.

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, asi
como los equipos de proteccion individual que se deben emplear.
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CE4.3 Ante un caso practico de modificacion de los parametros de operacion,
evaluar sus posibles repercusiones e indicar, y en su caso seguir, la secuencia
|6gica de actuaciones.

C5: Tomar muestras y calibrar y operar instrumentos y equipos para la realizaciéon de
los controles de recepcion de materias primas y el control del proceso de fabricacion
de fritas ceramicas.

CE5.1 Interpretar las instrucciones contenidas en un plan de muestreo de materias
primas propuesto y ordenar y describir las acciones encaminadas a su ejecucion.
CEb5.2 Preparar la muestra para la realizacion del ensayo segun normas y
especificaciones utilizando los utiles y herramientas adecuados.

CEb5.3 Preparar los equipos de ensayo de acuerdo con las especificaciones
técnicas de control.

CES5.4 Operar diestramente, ajustar a las condiciones patron y verificar el correcto
funcionamiento de: estufas y equipos para la determinacion de humedad en
sélidos, serie de tamices y bastidor, y balanza de precision, para obtener medidas
de humedad, fusibilidad y distribucion granulométrica de las materias primas.
CEb5.5 Expresar los resultados del ensayo en las unidades correctas y con la
precision especificada.

CES5.6 Evaluar los resultados de los ensayos sobre materias primas a partir de
instrucciones técnicas fijadas.

C6: Realizar los calculos relativos a operaciones de composicion, etapas del proceso,
controles en linea y almacenamiento y consumo de materiales.

CE®6.1 A partir de los datos obtenidos en los ensayos de control:
- Operar mediante férmulas establecidas y expresar correctamente los
resultados.
- Representar graficamente los datos de control que lo requieran e
interpretarlos.
CE®6.2 Determinar mediante calculos, la cantidad de los materiales almacenados
en silos e instalaciones de almacenamiento de materiales, a partir de informacion
suministrada como: posicion de medidores de nivel, caudales masicos de entrada
y salida, y consumos.
CE6.3 Dado un supuesto practico de fabricacion de una determinada frita,
caracterizado por la composicion de ésta y la cantidad de frita a obtener:
- Expresar la composicion de la frita en analisis quimico y en férmula Seger.
- Calcular el factor de fritado de la frita.
- Calcular la carga o el caudal de alimentacion de la composicion, al horno
de fritado.

Contenidos

1. Fabricacion de fritas

- Objetivos de la fabricacion de fritas.
- Criterios de clasificacion de fritas.
- Operaciones de fabricacion:
- Diagramas de proceso
- Esquemas de planta de fabricacion.
- Materias primas empleadas en la fabricacion de fritas.
- Ejemplos de composiciones y calculos
- Condiciones de transporte, almacenamiento y conservacion de los mate-
riales empleados.
- Instalaciones de transporte y almacenamiento.
-Instalaciones de transporte, dosificacion y mezcla de materias primas a granel.
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- Hornos de fritado:
- Tipos de hornos.
- Combustibles.
- Esquema general: zonas y elementos del horno.
- Elementos de regulacion, seguridad y control.
- Instalaciones auxiliares de los hornos:
- Cargay descarga de hornos.
- Instalaciones de almacenamiento y alimentacién de combustible.
- Instalaciones de extraccion y depuracion de humos.
- Recuperacion de calor en salidas de humos.
- Instalaciones de agua de enfriamiento.
- Recirculacién y recuperacion de agua
- Puesta en marcha, conduccion y parada de un horno de fritas:
- Establecimiento de un programa de coccién.
- Conduccion y control de la instalacion.
- Elementos de seguridad.
- Actuaciones en casos de averias o0 emergencias.
- Instalaciones de ensacado y paletizacion.

2. Control de calidad en procesos de fabricacion de fritas
- Principales parametros que deben ser controlados en los procesos de fabrica-
cion de fritas.
- Controles de proceso y controles de producto.
- Establecimiento de los puntos de control.
- Identificacion de defectos originados en la composicion y preparacion de la frita.
- Causas mas probables y posibles acciones correctivas.
- Controles de proceso:
- Temperatura de horno.
- Caudal de aire y combustible.
- Temperatura de recirculacion de aire.
- Controles de producto:
- Procedimientos operativos de los controles de infundidos, humedad, fun-
dencia, cristalizaciones y comparacion con muestras estandar.
- Expresion e interpretacion de los resultados de los ensayos.
- Conceptos basicos sobre métodos estadisticos aplicados al control de calidad en
procesos de fabricacion de fritas ceramicas:
- Procedimientos de muestreo.
- Ordenacion, descripcion y representacion grafica de datos medidos.
- Manejo e interpretacion de graficos de control.
- Normas de etiquetado.
- Procedimientos de no conformidad.

3. Prevencién de riesgos medio ambientales y para la salud en la fabricacién
industrial de fritas ceramicas
- Prevencién de la contaminacion ambiental derivada de las operaciones de fabri-
cacion de fritas:
- Equipos e instalaciones de aspiracion de polvos.
- Depuracion de aguas y efluentes liquidos.
- Tratamiento de emisiones gaseosas.
- Tratamiento y reutilizacién de residuos sélidos.
- Seguridad y salud laboral en las operaciones de fabricacion de fritas ceramicas:
- Precauciones que se deben adoptar para la manipulacion y transporte de
materiales empleados.
- Prevencion de los riesgos derivados de las operaciones de fabricacion de
fritas.
- Medidas de proteccion y de salud laboral.
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4. Organizacion de las operaciones de fabricacion de fritas ceramicas
- Programas de fabricacion y érdenes de trabajo.
- Descripcion de procedimientos operativos.
- Documentacion empleada.
- Coordinacién de equipos de trabajo:
- Técnicas de comunicacion, de motivacion y de resolucion de conflictos.

Orientaciones metodologicas

Formacion a distancia:

Numero de horas totales | N.° de horas maximas susceptibles

Médulo formativo del médulo de formacién a distancia

Médulo formativo - MF0653_2. 80 20

Criterios de acceso de los alumnos

Seran los establecidos en el articulo 4 del Real Decreto que regula el certificado de
profesionalidad de la familia profesional al que acompafia este anexo.

MODULO FORMATIVO 2
Denominacién: FABRICACION DE PIGMENTOS CERAMICOS.
Cédigo: MF0654 2
Nivel de cualificaciéon profesional: 2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0654_2 Fabricar pigmentos ceramicos.
Duracion: 80 horas.
Capacidades y criterios de evaluacion

C1: Analizar los procesos de fabricacion de pigmentos calcinados relacionando las

operaciones basicas de fabricacion, los productos de entrada y salida, las variables de

proceso, los medios necesarios y los procedimientos empleados.
CE1.1 Describir los principales procesos de fabricacién de pigmentos calcinados y
relacionarlos con las caracteristicas de los productos obtenidos y de sus principales
aplicaciones.
CE1.2 Relacionar las caracteristicas de los productos de entrada y salida en las
operaciones basicas de los procesos de fabricacidon de pigmentos calcinados:
mezcla y homogeneizacion, calcinacion, molienda, lavado, secado - micronizacion.
CE1.3 Identificar y relacionar los equipos, instalaciones y medios auxiliares
necesarios con los diferentes procesos de fabricacion de pigmentos calcinados.
CE1.4 Identificar las principales variables de proceso de calcinacion, lavado,
molienda y secado y su influencia en las etapas de fabricaciéon sucesivas y en la
calidad del producto obtenido.
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CE1.5 En un supuesto practico de fabricacion de un pigmento calcinado,
debidamente caracterizado por la informacion técnica del proceso y un programa
de fabricacion:
- Realizar un diagrama de proceso reflejando la secuencia de operaciones
y el producto de entrada y salida en cada una de ellas.
- Deducir las principales caracteristicas de los medios de produccion
necesarios, como: capacidad, produccion y tecnologia utilizada.
- Determinar los principales puntos de control y los parametros que hay que
controlar.
- Identificar y describir las operaciones necesarias para el cumplimiento del
programa de fabricacion e identificar los puestos de trabajo concernidos.
- Elaborar las 6rdenes de trabajo necesarias.
CE1.6 Identificar y describir los principales defectos en esmaltes y pastas,
atribuibles a las operaciones de fabricacion de pigmentos calcinados, sefialar sus
causas mas probables y proponer soluciones.

C2: Analizar los procesos de preparacion de sales solubles para la coloracion
de esmaltes y pastas, relacionando las operaciones basicas de fabricacion, los
productos de entrada y salida, las variables de proceso, los medios necesarios y los
procedimientos empleados.
CE2.1 Describir los principales procesos de elaboracion de sales solubles y
relacionarlos con las caracteristicas de los productos obtenidos y de sus principales
aplicaciones.
CEZ2.2 Relacionar las caracteristicas de los productos de entrada y salida en las
operaciones basicas de los procesos de disolucion de sales solubles.
CEZ2.3 Identificar y relacionar los equipos, instalaciones y medios auxiliares
necesarios con los diferentes procesos de elaboracién de sales solubles.
CEZ2.4 En un supuesto practico de fabricacion de una disolucion de sal soluble para
la coloracion de pastas ceramicas, debidamente caracterizado por la informacion
técnica del proceso y un programa de fabricacion:
- Realizar un diagrama de proceso reflejando la secuencia de operaciones
y el producto de entrada y salida en cada una de ellas.
- Deducir las principales caracteristicas de los medios de produccion
necesarios, como: capacidad, produccion y tecnologia utilizada.
- Determinar los principales puntos de control y los parametros que hay que
controlar.
- Identificar y describir las operaciones necesarias para el cumplimiento del
programa de fabricacion e identificar los puestos de trabajo concernidos.
- Elaborar las 6rdenes de trabajo necesarias.
CE2.5 Identificar y describir los principales defectos en pastas y esmaltes,
atribuibles a las operaciones de fabricacidn de sales solubles, sefialar sus causas
mas probables y proponer soluciones.

C3: Identificar los pigmentos calcinados, colorantes y sales solubles, y las materias
primas y aditivos que se emplean en su fabricacion.
CE3.1 Identificar las principales denominaciones comerciales y técnicas de las
materias primas y aditivo, utilizados en la fabricacion de pigmentos ceramicos y
clasificarlos de acuerdo con su composicion y papel que desempefian.
CE3.2 Clasificar los diferentes tipos de pigmentos ceramicos en funcion de las
caracteristicas de los productos fabricados.
CE3.3 Describir y explicar los aspectos mas relevantes de las condiciones de
descarga, almacenamiento y manipulacion de los materiales empleados en la
preparacion de pigmentos ceramicos.
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CE3.4 Identificar y describir los principales defectos en los productos finales
atribuibles a las materias primas y/o aditivos, sefialar sus causas mas probables
y proponer soluciones.

C4: Analizar los equipos e instalaciones para la fabricacion de pigmentos ceramicos,
relacionando sus caracteristicas y prestaciones con su funciéon en el proceso, y
describir su constitucion y funcionamiento.

CE4.1 A partir de informacion grafica y técnica de las instalaciones y equipos
de: recepcion y almacenamiento de materias primas, dosificacion, mezclado,
molienda, aspiracion y depuracion de polvos y calcinacién, explicar su objetivo
y los aspectos esenciales de su funcionamiento y constitucion empleando
correctamente conceptos y terminologia e identificando las funciones y contribucion
de los principales conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad del equipo.
CE4.2 A partir de informacion grafica y técnica de las instalaciones y equipos de:
lavado, secado, micronizado, mezclado, almacenamiento y ensacado de producto
preparado, explicar su objetivo y los aspectos esenciales de su funcionamiento y
constitucién, empleando correctamente conceptos y terminologia, e identificando
las funciones y contribucion de los principales conjuntos, piezas o elementos a la
funcionalidad del equipo.

CE4.3 Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de
revision y automantenimiento y los criterios para su reparacion o sustitucion.

C5: Poner a punto y operar con equipos de fabricacion de pigmentos ceramicos, en
condiciones de seguridad y obteniendo el producto con la calidad establecida.

CE5.1 A partir de un caso practico de fabricacién de pigmentos calcinados,
caracterizado por instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de
fabricacién y la documentacion técnica de la maquinaria empleada:

- Regulary operar con los equipos de dosificacion automatica y de materias
primas y aditivos y de homogeneizacién de la mezcla de acuerdo con la
composicion y el programa de fabricacion.

- Regulary operar el horno de calcinacion, de acuerdo con las instrucciones
técnicas recibidas y el programa de fabricacion.

- Regular y operar con los equipos de molienda, lavado, secado y
ensacado y paletizacion, de acuerdo con las necesidades del programa
de fabricacion.

- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos parametros de
proceso como: tiempos, caudales y temperaturas.

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto
de revision y automantenimiento y los criterios para su reparaciéon o
sustitucion.

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulacion
de los diferentes materiales, productos, utiles y equipos empleados.

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, asi
como los sistemas e indumentaria que se debe emplear.

CEb5.2 A partir de un caso practico de fabricacion de sales solubles, caracterizado
por instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de fabricaciéon y la
documentacion técnica de la maquinaria empleada:

- Regulary operar con los equipos de dosificacién automatica y de materias
rimas y aditivos y de homogeneizacion de la mezcla de acuerdo con la
composicién y el programa de fabricacion.

- Regulary operar con los equipos de disolucion y filtrado de sales solubles
de acuerdo con las necesidades del programa de fabricacion.

- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos parametros de
proceso como: caudales, temperaturas y pH.
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- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto
de revision y automantenimiento y los criterios para su reparacién o
sustitucion.
- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulacion
de los diferentes materiales, productos, utiles y equipos empleados.
- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, asi
como los sistemas e indumentaria que se debe emplear.
CE5.3 Ante un caso practico de modificacion de los parametros de operacion,
evaluar sus posibles repercusiones e indicar, y en su caso seguir, la secuencia
|6gica de actuaciones.

C6: Tomar muestras y calibrar y operar instrumentos y equipos para la realizaciéon de
los controles de recepcion de materias primas y el control del proceso de fabricacion
de pigmentos ceramicos.

CE®6.1 Interpretar las instrucciones contenidas en un plan de muestreo de materias
primas propuesto y ordenar y describir las acciones encaminadas a su ejecucion.
CE6.2 Preparar la muestra para la realizacion del ensayo segun normas y
especificaciones utilizando los utiles y herramientas adecuados.

CE®6.3 Operar diestramente, ajustar a las condiciones patron y verificar el correcto
funcionamiento de: viscosimetro Copa Ford y/o rotacional; densimetro; serie de
tamices y bastidor; balanza de precisién; pHmetro; conductimetro; para obtener
medidas de densidad, viscosidad, distribucidon granulométrica, pH de la disolucion,
presencia de iones tras el lavado.

CE6.4 Operar diestramente con equipos de aplicacion manual de esmaltes
mediante aerografia, serigrafia o patin de esmaltado, para realizar los ensayos de
comparacion de pigmentos ceramicos con muestras estandar.

CE6.5 Expresar los resultados del ensayo en las unidades correctas y con la
precision especificada.

CE®6.6 Evaluar los resultados de los ensayos sobre materias primas y pigmentos
ceramicos a partir de instrucciones técnicas fijadas.

Contenidos

1. Pigmentos ceramicos.

- Pigmentos ceramicos calcinados:
- Criterios de clasificacion.
- Operaciones de fabricacion.
- Diagramas de proceso y esquemas de planta de fabricacion.
- Sales solubles:
- Criterios de clasificacion de sales solubles empleadas en la industria ce-
ramica.
- Operaciones de fabricacion.
- Diagramas de proceso y esquemas de planta de fabricacion.
- Materias primas empleadas en la fabricacion de pigmentos.
- Condiciones de transporte, almacenamiento y conservacion de los materiales
empleados.

2. Instalaciones y procedimientos operativos para la fabricacion de pigmentos.

- Instalaciones de transporte y almacenamiento de materias primas:
- Técnicas de transporte de sélidos pulverulentos.
- Instalaciones de dosificacion y mezcla:
- Silos y tolvas.
- Problemas en la descarga de silos.
- Mezcladoras de sdlidos.
- Gestidn automatizada de plantas de dosificacién y mezcla de sélidos.
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- Hornos de calcinacion:
- Tipos de hornos.
- Combustibles.
- Esquema general: zonas y elementos del horno.
- Elementos de regulacion, seguridad y control.
- Instalaciones auxiliares de los hornos:
- Cargay descarga de hornos.
- Instalaciones de almacenamiento y alimentacién de combustible.
- Instalaciones de extraccion y depuracion de humos.
- Procedimientos e instalaciones y de molienda y lavado de pigmentos:
- Principales variables de proceso.
- Molinos.
- Procedimientos de lavado.
- Secadoras centrifugas.
- Procedimientos e instalaciones de secado y micronizacion:
- Molinos micronizadores y secadores micronizadores.
- Mezcla de pigmentos micronizados.
- Ensacado y paletizacion.
- Operaciones de preparacion de sales solubles:
- Tecnologia empleada.
- Principales variables de proceso.
- Envasado y almacenamiento.

3. Control de calidad en procesos de fabricaciéon de pigmentos calcinados y
sales solubles.
- Principales parametros que deben ser controlados en los procesos de fabricacion
de pigmentos calcinados y sales solubles.
- Establecimiento de los puntos de control.
- ldentificacion de defectos en pastas y esmaltes atribuibles a los pigmentos
calcinados, colorantes y sales solubles.
- Causas mas probables y posibles acciones correctivas.
- Controles de proceso:
- Controles en operaciones de fabricacion de pigmentos.
- Control de producto final.
- Correccion de tono.
- Expresion e interpretacion de los resultados de los ensayos.
- Conceptos basicos sobre métodos estadisticos aplicados al control de calidad en
procesos de fabricacidén de pigmentos calcinados y sales solubles:
- Procedimientos de muestreo.
- Ordenacion, descripcion y representacion grafica de datos medidos.
- Manejo e interpretacion de graficos de control.
- Normas de etiquetado.
- Procedimientos de no conformidad.

4. Prevencion de riesgos medio ambientales y para la salud en la fabricacion
industrial de pigmentos, calcinados y sales solubles.
- Prevencion de la contaminacion ambiental derivada de las operaciones de
fabricacion de pigmentos calcinados y sales solubles:
- Equipos e instalaciones de aspiracion de polvos.
- Depuracion de aguas y efluentes liquidos.
- Tratamiento de emisiones gaseosas.
- Tratamiento de residuos solidos.
- Seguridad y salud laboral en las operaciones de fabricacion de pigmentos
calcinados y sales solubles:
- Precauciones que se deben adoptar para la manipulacién y transporte de
materiales empleados.
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- Prevencion de los riesgos derivados de las operaciones de fabricacion de
pigmentos calcinados y sales solubles.
- Medidas de proteccion y de salud laboral.

5. Organizacion de las operaciones de fabricacion de pigmentos calcinados y
sales solubles.
- Programas de fabricacion y érdenes de trabajo.
- Descripcion de procedimientos operativos.
- Documentacién empleada.
- Coordinacién de equipos de trabajo:
- Técnicas de comunicacion, de motivacion y de resolucion de conflictos.

Orientaciones metodoloégicas

Formacion a distancia:

Numero de horas totales | N.° de horas maximas susceptibles

Mdulo formativo del moédulo de formacién a distancia

Médulo formativo - MF0654_2. 80 20

Criterios de acceso de los alumnos

Seran los establecidos en el articulo 4 del Real Decreto que regula el certificado de
profesionalidad de la familia profesional al que acompana este anexo.

MODULO FORMATIVO 3

Denominacién: FABRICACION DE ESMALTES CERAMICOS EN GRANILLA,
ENGOBES, PELLETS Y POLVOS MICRONIZADOS.

Codigo: MF0655_2
Nivel de cualificacién profesional: 2
Asociado a la Unidad de Competencia:

UCO0655_2 Fabricar esmaltes ceramicos en granilla, engobes, pellets y polvos
micronizados.

Duracion: 50 horas

Capacidades y criterios de evaluacion

C1: Analizar los procesos de preparacion de esmaltes en granilla, pellets y polvos
micronizados, relacionando las operaciones basicas de fabricacion, los productos de
entrada y salida, las variables de proceso, los medios necesarios y los procedimientos
empleados.
CE1.1 Describir los principales procesos de preparacion de esmaltes en granilla,
pellets y polvos micronizados, y relacionarlos con las caracteristicas de los
productos obtenidos y de sus principales aplicaciones.
CE1.2 Relacionar las caracteristicas de los productos de entrada y salida, en los
procesos de fabricacion de esmaltes en granilla, pellets y polvos micronizados.
CE1.3 Identificar las principales denominaciones comerciales y técnicas de las
materias primas y aditivos utilizados en la fabricacion de esmaltes en granilla,
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pellets y polvos micronizados y clasificarlos de acuerdo con su composicion y
papel que desempefan.
CE1.4 Identificar y relacionar los equipos, instalaciones y medios auxiliares
necesarios, con los diferentes procesos de fabricacion de esmaltes en granilla,
pellets y polvos micronizados.
CE1.5 Identificar las principales variables de proceso en las operaciones de
molienda, atomizacion, granulacién, secado y seleccion granulométrica, y su
influencia en la calidad del producto obtenido.
CE1.6 En un supuesto practico de preparacion de un esmalte en granilla, pellets
0 polvo micronizado debidamente caracterizado por la informacion técnica del
proceso y un programa de fabricacion:
- Realizar un diagrama de proceso reflejando la secuencia de operaciones
y el producto de entrada y salida en cada una de ellas.
- Deducir las principales caracteristicas de los medios de produccion
necesarios, como: capacidad, produccion y tecnologia utilizada.
- Determinar los principales puntos de control y los parametros que hay que
controlar.
- Identificar y describir las operaciones necesarias para el cumplimiento del
programa de fabricacion e identificar los puestos de trabajo concernidos.
- Elaborar las 6rdenes de trabajo necesarias.
CE1.7 Identificar y describir los principales defectos en esmaltes en granilla,
pellets y polvos micronizados atribuibles a las materias primas, los aditivos, y
las operaciones de preparacion, sefialar sus causas mas probables y proponer
soluciones.
CE1.8 Describir y explicar los aspectos mas relevantes de las condiciones de
almacenamiento y manipulacion de los materiales empleados y productos
obtenidos en la preparacion de esmaltes en pellets y polvos micronizados.

C2: Analizar los equipos e instalaciones para la preparacion de esmaltes en granilla,
pellets y polvos micronizados, relacionando sus caracteristicas y prestaciones con su
funcioén en el proceso, y describir su constitucion y funcionamiento.

CE2.1 A partir de informacién grafica y técnica de las instalaciones y equipos de
preparacion de esmaltes en granilla como: sistemas de dosificacion, molinos,
equipos de seleccion granulométrica y mezcladoras, explicar su objetivo y los
aspectos esenciales de su funcionamiento y constitucion empleando correctamente
conceptos y terminologia e identificando las funciones y contribucion de los
principales conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad del equipo.

CE2.2 A partir de informacion grafica y técnica de las instalaciones y equipos
de preparacion de esmaltes pelletizados como: sistemas de dosificacion,
atomizadores, granuladores, secadores, ftrituradores, equipos de seleccion
granulométrica y mezcladoras, explicar su objetivo y los aspectos esenciales de su
funcionamiento y constitucion empleando correctamente conceptos y terminologia
e identificando las funciones y contribucién de los principales conjuntos, piezas o
elementos a la funcionalidad del equipo.

CEZ2.3 A partir de informacion grafica y técnica de las instalaciones y equipos de
preparacion de esmaltes micronizados como: secadores, molinos, «secadores-
micronizadoresy», equipos de seleccion granulométrica y mezcladoras, explicar su
objetivo y los aspectos esenciales de su funcionamiento y constitucion empleando
correctamente conceptos y terminologia e identificando las funciones y contribucion
de los principales conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad del equipo.
CE2.4 Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de
revision y automantenimiento y los criterios para su reparacion o sustitucion.
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C3: Poner a punto y operar con equipos de preparacion de esmaltes en granillas y
polvos micronizados, en condiciones de seguridad y obteniendo el producto con la
calidad establecida.
CE3.1 A partir de un caso practico de fabricaciéon de un esmalte en granilla,
caracterizado por instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de
fabricacion y la documentacion técnica de la maquinaria empleada:

Ajustar a las condiciones de trabajo, poner en marcha, alimentar la frita y
controlar las maquinas y equipos de molienda, selecciéon granulométrica,
aspiracion de polvos, y ensacado.

Regular y operar, en su caso, la mezcladora de granillas dosificando los
componentes de acuerdo con la composicion y el programa de fabricacion.
Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos parametros de
proceso como: grado de molienda, rango granulométrico o el tiempo de
mezcla.

Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto
de revision y automantenimiento y los criterios para su reparaciéon o
sustitucion.

Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulacion
de los diferentes materiales, productos, ttiles y equipos empleados.
Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones,
asi como los sistemas y equipos de proteccion individual que se deben
emplear.

CE3.2 A partir de un caso practico de fabricacién de un esmalte micronizado a
partir de una suspension previamente preparada, caracterizado por instrucciones
técnicas de procedimiento, el programa de fabricacion y la documentacion técnica
de la maquinaria empleada:

Ajustar a las condiciones de trabajo, poner en marcha, alimentar la
mezcla y controlar las maquinas y equipos de secado, molienda, «secado-
micronizado», aspiracion y separacion de polvos, y ensacado.

Regular y operar, en su caso, la mezcladora de polvos dosificando los
componentes de acuerdo con la composicién y el programa de fabricacion.
Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, o indicar los procedimientos
operativos para la modificacion de algunos parametros de proceso como
temperatura de secado y produccion.

Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, o indicar los procedimientos
operativos para la modificacion de la granulometria del producto.
Realizar los ensayos de control de granulometria y expresar los resultados
en las unidades correctas y con la precision especificada.

Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto
de revision y automantenimiento y los criterios para su reparacién o
sustitucion.

Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulacion
de los diferentes materiales, productos, utiles y equipos empleados.
Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, asi
como los equipos de proteccion individual que se deben emplear.

CE3.3 Ante un caso practico de modificacion de los parametros de operacion,
evaluar sus posibles repercusiones e indicar, y en su caso seguir, la secuencia
|6gica de actuaciones.

C4: Poner a punto y operar con equipos de preparacion de esmaltes en pellets, en
condiciones de seguridad y obteniendo el producto con la calidad establecida.
CE4.1 A partir de un caso practico de fabricacion de un esmalte atomizado,
caracterizado por instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de
fabricacion y la documentacion técnica de la maquinaria empleada:
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Ajustar a las condiciones de trabajo, poner en marcha, alimentar el esmalte
y controlar las maquinas y equipos de bombeo del esmalte, generador de
gases calientes, aspiracion y separacion de polvos, atomizador, seleccion
granulométrica, trituracion, y ensacado.

Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, o indicar los procedimientos
operativos para la modificacion de algunos parametros de proceso como:
caudal de bombeo, diametro de boquillas, caudal o temperatura de gases
calientes o produccion.

Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, o indicar los procedimientos
operativos para la modificacion de la humedad o la granulometria del
producto.

Realizar los ensayos de control de granulometria y humedad, y expresar
los resultados en las unidades correctas y con la precision especificada.
Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto
de revision y automantenimiento y los criterios para su reparaciéon o
sustitucion.

Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulacion
de los diferentes materiales, productos, ttiles y equipos empleados.
Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, asi
como los equipos de proteccion individual que se deben emplear.

CE4.2 A partir de un caso practico de fabricacion de un esmalte granulado,
caracterizado por instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de
fabricacion y la documentacion técnica de la maquinaria empleada:

Regular y operar con los equipos de dosificacién de materias primas y
aditivos de acuerdo con la composicion y el programa de fabricacion.
Ajustar a las condiciones de trabajo, poner en marcha, alimentar la mezcla
y controlar las maquinas y equipos de granulado, secado, seleccion
granulométrica, trituracion, aspiracion y separacion de polvos, y ensacado.
Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, o indicar los procedimientos
operativos para la modificacion de algunos parametros de proceso como:
velocidad de giro, temperatura, produccion.

Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, o indicar los procedimientos
operativos para la modificacion de la humedad o la granulometria del
producto.

Realizar los ensayos de control de granulometria y humedad, y expresar
los resultados en las unidades correctas y con la precision especificada.
Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto
de revision y automantenimiento y los criterios para su reparaciéon o
sustitucion.

Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulacion
de los diferentes materiales, productos, utiles y equipos empleados.
Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, asi
como los equipos de proteccion individual que se deben emplear.

CE4.3 A partir de un caso practico de fabricacién de una mezcla de esmaltes
pelletizados, caracterizado por instrucciones técnicas de procedimiento, el
programa de fabricacion y la documentacion técnica de la maquinaria empleada:

Regular y operar con los equipos de dosificacion de componentes de
acuerdo con la composicién y el programa de fabricacion.

Ajustar a las condiciones de trabajo, cargar, poner en marcha y controlar,
la mezcladora y los equipos de ensacado.

Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, o indicar los procedimientos
operativos para la modificacion de velocidad del sistema de mezcla.
Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto
de revision y automantenimiento y los criterios para su reparaciéon o
sustitucion.
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- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulacion
de los diferentes materiales, productos, utiles y equipos empleados.
- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, asi
como los equipos de proteccion individual que se deben emplear.
CE4.4 Ante un caso practico de modificacion de los parametros de operacion,
evaluar sus posibles repercusiones e indicar, y en su caso seguir, la secuencia
|6gica de actuaciones.

C5: Tomar muestras y calibrar y operar instrumentos y equipos, para la realizacién de
los controles de recepcion de materias primas y el control del proceso de fabricacion
de esmaltes en granilla, pellets y polvos micronizados.

CES5.1 Interpretar las instrucciones contenidas en un plan de muestreo de materias
primas propuesto y ordenar y describir las acciones encaminadas a su ejecucion.
CE5.2 Preparar la muestra para la realizacion del ensayo segun normas y
especificaciones establecidas utilizando los utiles y herramientas adecuados.
CEb5.3 Preparar los equipos de ensayo de acuerdo con las especificaciones
técnicas de control.

CES5.4 Operar diestramente, ajustar a las condiciones patron y verificar el correcto
funcionamiento de:

- Equipos para la determinacion de humedad en sdlidos.

- Viscosimetro Copa Ford y/o rotacional.

- Densimetro.

- Serie de tamices y bastidor.

- Balanza de precision, para obtener medidas de humedad, densidad,
viscosidad y distribucion granulométrica de las materias primas y esmaltes
preparados.

CES5.5 Operar diestramente con equipos de aplicacién manual de esmaltes en
seco y mediante serigrafia para realizar los ensayos de comparaciéon de los
esmaltes preparados con muestras estandar.

CEb5.6 Expresar los resultados del ensayo en las unidades correctas y con la
precision especificada.

CESb.7 Evaluar los resultados de los ensayos sobre materias primas y esmaltes
preparados a partir de instrucciones técnicas fijadas.

C6: Realizar los calculos relativos a operaciones de composicion, etapas del proceso,
controles en linea y almacenamiento y consumo de materiales.

CE6.1 Obtener datos e informacién de proceso mediante la aplicacion de
férmulas derivadas del balance masico en procesos de atomizacién, granulado y
micronizado.
CE6.2 Relacionar mediante calculos, y expresar graficamente, la densidad de
barbotinas con su contenido en soélidos y el peso especifico de los sélidos.
CE6.3 A partir de los datos obtenidos en los ensayos de control, y siguiendo
instrucciones técnicas:
- Operar mediante formulas establecidas y expresar correctamente los
resultados.
- Representar graficamente los datos de ensayo que lo requieran e
interpretarlos.
- Construir graficos de control estadistico e interpretar la representacion
grafica obtenida.
CE®6.4 Dado un supuesto practico de fabricacion de un esmalte, caracterizado por
la composicion y la cantidad a obtener, calcular la carga de cada material sélido y
de agua o ligante necesarios.
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Contenidos

1. Preparacion de esmaltes ceramicos en granilla, pellets y micronizados.
- Criterios de clasificacion de esmaltes en granilla. Aplicaciones.
- Criterios de clasificacion de esmaltes en pellets. Aplicaciones.
- Materiales empleados en preparacion de esmaltes de pellets. Aditivos
- Aplicaciones de los esmaltes micronizados.
- Operaciones de fabricacion:
- Diagramas de proceso.
- Principales variables de proceso.
- Instalaciones y maquinas de esmaltes ceramicos en granilla:

- Molinos, trituradores, equipos de seleccion granulométrica, mezcladoras,
instalaciones de aspiracion y separacion de polvos y equipos de ensaca-
do y etiquetado.

- Regulacion, manejo y control.

- Instalaciones y maquinas de esmaltes en pellests:

- Atomizadores, granuladores, secadores, equipos de seleccion granulo-
métrica, trituradores, mezcladoras, instalaciones de aspiracion y separa-
cion de polvos y equipos de ensacado y etiquetado.

- Regulacion, manejo y control.

- Instalaciones y maquinas de esmaltes micronizados:

- Secadores, micronizadores, «secadores-micronizadores», equipos de se-
leccion granulométrica, mezcladoras, instalaciones de aspiracion y sepa-
racion de polvos y equipos de ensacado y etiquetado.

- Regulacion, manejo y control.

- Almacenamiento y transporte de granillas.
- Almacenamiento y transporte de esmaltes en pellets.

2. Control de calidad en procesos de fabricacion de esmaltes en granilla, pellets
y polvos micronizados.
- Principales parametros que deben ser controlados en los procesos de fabricacion
de esmaltes en granilla, pellets y polvos micronizados.
- Establecimiento de los puntos de control.

- Identificacion de defectos.

- Causas mas probables y posibles acciones correctivas.

- Controles de proceso:

- Procedimientos operativos de los controles de granulometria, humedad,
resistencia mecanica y comparacion con muestras estandar.
- Expresion e interpretacion de los resultados de los ensayos.

- Conceptos basicos sobre métodos estadisticos aplicados al control de
calidad en procesos de fabricacion de esmaltes en granilla, pellets y polvos
micronizados:
- Procedimientos de muestreo.
- Ordenacion, descripcion y representacion grafica de datos medidos.
- Manejo e interpretacion de graficos de control.

- Normas de etiquetado.

- Procedimientos de no conformidad.

3. Prevencion de riesgos medio ambientales y para la salud en la fabricacién
industrial de esmaltes en granilla, pellets y polvos micronizados.
- Prevencion de la contaminacion ambiental derivada de las operaciones de
fabricacion de esmaltes en granilla, pellets y polvos micronizados:
- Equipos e instalaciones de aspiracion de polvos.
- Depuracion de aguas y efluentes liquidos.
- Tratamiento de emisiones gaseosas.
- Tratamiento de residuos solidos.

cve: BOE-A-2011-19360



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Ndam. 297 Sabado 10 de diciembre de 2011 Sec.|l. Pag. 132301

- Seguridad y salud laboral en las operaciones de fabricacion de esmaltes en
granilla, pellets y polvos micronizados:
- Precauciones que se deben adoptar para la manipulacién y transporte de
materiales empleados.
- Prevencion de los riesgos derivados de las operaciones de fabricacion de
esmaltes en granilla, pellets y polvos micronizados.
- Medidas de proteccion y de salud laboral.

4. Organizacion de las operaciones de fabricacion de esmaltes en granilla,
pellets y polvos.
- Programas de fabricacion y érdenes de trabajo.
- Descripcién de procedimientos operativos. Documentacién empleada.
- Coordinacion de equipos de trabajo: técnicas de comunicacion, de motivacion y
de resolucion de conflictos.

Orientaciones metodoloégicas

Formacion a distancia:

Numero de horas totales | N.° de horas maximas susceptibles

Mddulo formativo del moédulo de formacion a distancia

Médulo formativo - MF0655_2. 50 10

Criterios de acceso de los alumnos

Seran los establecidos en el articulo 4 del Real Decreto que regula el certificado de
profesionalidad de la familia profesional al que acompafia este anexo.

MODULO FORMATIVO 4

Denominacién: PREPARACION DE ESMALTES Y ENGOBES CERAMICOS EN
BARBOTINAY TINTAS VITRIFICABLES.

Codigo: MF0656_2
Nivel de cualificacién profesional: 2
Asociado a la Unidad de Competencia:

UC0656 2 Fabricar esmaltes ceramicos en granilla, engobes, pellets y polvos
micronizados.

Duracion: 50 horas
Capacidades y criterios de evaluacion.

C1: Analizar los procesos de preparacion de engobes, esmaltes y tintas ceramicas,

relacionando las operaciones basicas de fabricacion, los productos de entrada y salida,

las variables de proceso, los medios necesarios y los procedimientos empleados.
CE1.1 Describir los principales procesos de preparacion de engobes, esmaltes y
tintas ceramicas y relacionarlos con las caracteristicas de los productos obtenidos
y de sus principales aplicaciones.
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CE1.2 Relacionar las caracteristicas de los productos de entrada y salida en los
procesos de fabricacion de engobes, esmaltes y tintas ceramicas.
CE1.3 Identificar y relacionar los equipos, instalaciones y medios auxiliares
necesarios, con los diferentes procesos de fabricacion de engobes, esmaltes y
tintas ceramicas.
CE1.4 Identificar las principales variables de proceso en las operaciones de
molienda y desleido en la preparacion de engobes, esmaltes y tintas, y su influencia
en las etapas de fabricacion sucesivas y en la calidad del producto obtenido.
CE1.5 En un supuesto practico de preparacion de un esmalte o tinta ceramica,
debidamente caracterizado por la informacion técnica del proceso y un programa
de fabricacion:
- Realizar un diagrama de proceso reflejando la secuencia de operaciones
y el producto de entrada y salida en cada una de ellas.
- Deducir las principales caracteristicas de los medios de produccién
necesarios, como: capacidad, produccion y tecnologia utilizada.
- Determinar los principales puntos de control y los parametros que hay que
controlar.
- ldentificar y describir las operaciones necesarias para el cumplimiento del
programa de fabricacion e identificar los puestos de trabajo concernidos.
- Elaborar las 6rdenes de trabajo necesarias.
CE1.6 Identificar y describir los principales defectos en esmaltes y tintas atribuibles
a las operaciones de preparacion, sefialar sus causas mas probables y proponer
soluciones.

C2: Identificar las materias primas y los aditivos que se emplean en la fabricacion de
engobes, esmaltes y tintas ceramicas.

CE2.1 Identificar las principales denominaciones comerciales y técnicas de las
materias primas y aditivos, utilizados en la fabricacién de engobes, esmaltes y
tintas y clasificarlos de acuerdo con su composicion y papel que desempeian.
CE2.2 Relacionar los materiales utilizados en las composiciones de engobes,
esmaltes y tintas y su proporcion entre ellos, con el comportamiento de la mezcla
en el proceso de preparacion.

CE2.3 Clasificar los diferentes tipos de engobes, esmaltes y tintas ceramicas, en
funcion de las caracteristicas de los productos ceramicos fabricados.

CE2.4 Describir y explicar los aspectos mas relevantes de las condiciones de
descarga, almacenamiento y manipulacién de los materiales empleados en la
preparacion de tintas, engobes y esmaltes ceramicos.

CE2.5 Identificar y describir los principales defectos en los productos finales
atribuibles a las materias primas y/o aditivos, sefalar sus causas mas probables
y proponer soluciones.

C3: Analizar los equipos e instalaciones para la preparacion de engobes, esmaltes y
tintas ceramicas, relacionando sus caracteristicas y prestaciones con su funcién en el
proceso, y describir su constitucion y funcionamiento.

CE3.1 A partir de informacion grafica y técnica de las instalaciones y equipos
de preparacion de engobes y esmaltes mediante molienda o desleido como:
sistemas de dosificacion, molinos, equipos de tamizado, separadores magnéticos,
depdsitos de almacenamiento de producto acabado, y otros, explicar su objetivo
y los aspectos esenciales de su funcionamiento y constitucion empleando
correctamente conceptos y terminologia e identificando las funciones y contribucion
de los principales conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad del equipo.

CE3.2 A partir de informacion grafica y técnica de las instalaciones y equipos de
preparacioén de tintas ceramicas mediante molienda o desleido como: sistemas de
dosificacion, molinos coloidales, de microbolas o tricilindricos, equipos de tamizado,
y otros, explicar su objetivo y los aspectos esenciales de su funcionamiento y
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constitucion empleando correctamente conceptos y terminologia e identificando
las funciones y contribucién de los principales conjuntos, piezas o elementos a la
funcionalidad del equipo.

CE3.3 Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de
revision y automantenimiento y los criterios para su reparacion o sustitucion.

C4: Poner a punto y operar con equipos de preparacion de engobes, esmaltes y
tintas ceramicas, en condiciones de seguridad y obteniendo el producto con la calidad

establecida.

CE4.1 A partir de un caso practico de fabricacién de engobes, esmaltes,
caracterizado por instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de
fabricacion y la documentacion técnica de la maquinaria empleada:

Cargar, ajustar a las condiciones de trabajo, poner en marcha, controlar y
descargar las maquinas y equipos de molienda y/o desleido.

Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos pardmetros de
proceso como: elementos molturantes, tiempo de molienda, velocidad de
giro, tiempo y/o agitacion de desleido.

Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto
de revision y automantenimiento y los criterios para su reparacion o
sustitucion.

Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulacién
de los diferentes materiales, productos, utiles y equipos empleados.
Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones,
asi como los sistemas y equipos de proteccién individual que se deben
emplear.

CE4.2 Apartir de un caso practico de fabricacion de tintas ceramicas, caracterizado
por instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de fabricacion y la
documentacion técnica de la maquinaria empleada:

Regular y operar con los equipos de dosificacion de materias rimas y
aditivos y de homogeneizacion de la mezcla de acuerdo con la composicién
y el programa de fabricacion.

Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos parametros de
proceso como: velocidad de giro y distancia entre muelas del molino
coloidal, cantidad de bolas y velocidad de agitacion del molino de
microbolas, separacion entre rodillos del molino tricilindrico, produccién,
luz de malla de la tamizadora automatica.

Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto
de revision y automantenimiento y los criterios para su reparacion o
sustitucion.

Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulacion
de los diferentes materiales, productos, utiles y equipos empleados.
Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, asi
como los equipos de proteccion individual que se deben emplear.

CE4.3 Ante un caso practico de modificacion de los parametros de operacion,
evaluar sus posibles repercusiones e indicar, y en su caso seguir, la secuencia
I6gica de actuaciones.

C5: Tomar muestras y calibrar y operar instrumentos y equipos para la realizacion de
los controles de recepcion de materias primas y el control del proceso de fabricacion
de engobes, esmaltes y tintas ceramicas.
CES5.1 Interpretar las instrucciones contenidas en un plan de muestreo de materias
primas propuesto y ordenar y describir las acciones encaminadas a su ejecucion.
CE5.2 Preparar la muestra para la realizacién del ensayo segun normas y
especificaciones establecidas utilizando los utiles y herramientas adecuados.
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CEb5.3 Preparar los equipos de ensayo de acuerdo con las especificaciones
técnicas de control.
CES5.4 Operar diestramente, ajustar a las condiciones patrén y verificar el correcto
funcionamiento de:

- Equipos para la determinacion de humedad en solidos.

- Viscosimetro Copa Ford y/o rotacional.

- Densimetro.

- Serie de tamices y bastidor.

- Balanza de precision, para obtener medidas de humedad, densidad,
viscosidad, fusibilidad y distribucién granulométrica de las materias
primas, esmaltes y tintas.

CEb5.5 Operar diestramente con equipos de aplicacion manual de esmaltes
mediante aerografia, serigrafia o patin de esmaltado para realizar los ensayos de
comparacién de esmaltes y tintas con muestras estandar.

CEb5.6 Expresar los resultados del ensayo en las unidades correctas y con la
precisidon especificada.

CESb.7 Evaluar los resultados de los ensayos sobre materias primas, esmaltes y
tintas a partir de instrucciones técnicas fijadas.

C6: Realizar los calculos relativos a operaciones de composicién, etapas del proceso,
controles en linea y almacenamiento y consumo de materiales.

CE®6.1 A partir de los datos obtenidos en los ensayos de control:
- Operar mediante formulas establecidas y expresar correctamente los
resultados.
- Representar graficamente los datos de control que lo requieran e
interpretarlos.
CE®6.2 Calcular la carga tedrica en molinos de bolas para molienda via seca y via
himeda, en funcionamiento intermitente, y la carga y distribucion de elementos
molturantes.
CE6.3 Dado un supuesto practico de fabricacion de una determinada tinta o
esmalte, caracterizado por la composiciéon y la cantidad a obtener, calcular la
carga de cada material sélido y de agua o vehiculo serigrafico necesarios.

Contenidos

1. Preparacion de engobes y esmaltes ceramicos.

- Materias primas y aditivos empleadas en la fabricacién de engobes y esmaltes:
- Funcion.
- Presentaciones comerciales.
- Condiciones de transporte y conservacion de los materiales empleados.
- Coloracion de esmaltes: pigmentos y colorantes empleados.
- Criterios de clasificacion de esmaltes: Composiciones tipo.
- Calculo de formulas de carga.
- Dosificacion de componentes. Dosificadores en peso y dosificadores en volumen.
- Molinos e instalaciones:
- Principales variables del proceso de molienda.
- Regulaciéon, manejo y control de molinos para esmaltes y engobes.
- Operaciones de descarga y almacenamiento de esmaltes y engobes.
- Procedimientos e instalaciones.

2. Elaboracion de tintas ceramicas.

- Materias primas y aditivos empleadas en la fabricacion de tintas ceramicas:
- Funcién.
- Vehiculos serigraficos.
- Presentaciones comerciales.
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- Condiciones de transporte y conservacion de los materiales empleados.
- Criterios de clasificacion de tintas:

- Composiciones tipo.
- Calculo de formulas de carga.
- Dosificacién de componentes.
- Instalaciones y equipos de mezcla y molienda:

- Molinos coloidales, tricilindricos y de microbolas.
- Tamizadoras automaticas.

- Principales variables del proceso.

- Regulacion, manejo y control de los equipos.
- Almacenamiento y conservacion de tintas ceramicas.

3. Control de calidad en procesos de fabricacion de esmaltes y tintas ceramicas
- Principales parametros que deben ser controlados en los procesos de fabricacion
de esmaltes y tintas.

- Establecimiento de los puntos de control.
- Identificacion de defectos.
- Causas mas probables y posibles acciones correctivas.
- Controles de proceso:
- Procedimientos operativos de los controles de distribucion granulométrica
y rechazo, viscosidad, tixotropia, contenido en sélidos, fundencia y com-
paracién con muestras estandar.
- Expresion e interpretacion de los resultados de los ensayos.
- Conceptos basicos sobre métodos estadisticos aplicados al control de calidad en
procesos de fabricacion de esmaltes y tintas ceramicas:
- Procedimientos de muestreo.
- Ordenacién, descripcion y representacion grafica de datos medidos.
- Manejo e interpretacion de graficos de control.
- Normas de etiquetado.
- Procedimientos de no conformidad.

4. Prevencion de riesgos medio ambientales y para la salud en la fabricacion
industrial de esmaltes y tintas ceramicas.
- Prevencion de la contaminacion ambiental derivada de las operaciones de
fabricacion de esmaltes vy tintas:
- Equipos e instalaciones de aspiracion de polvos.
- Depuracion de aguas y efluentes liquidos.
- Tratamiento de emisiones gaseosas.
- Tratamiento de residuos solidos.
- Seguridad y salud laboral en las operaciones de fabricacion de esmaltes y tintas
ceramicas:
- Precauciones que se deben adoptar para la manipulacién y transporte de
materiales empleados.
- Prevencion de los riesgos derivados de las operaciones de fabricacion de
esmaltes y tintas.
- Medidas de proteccion y de salud laboral.

5. Organizacion de las operaciones de fabricacion de esmaltes y tintas ceramicas
- Programas de fabricacion y érdenes de trabajo.
- Descripcion de procedimientos operativos.
- Documentacién empleada.
- Coordinacién de equipos de trabajo:
- Técnicas de comunicacion, de motivacion y de resolucion de conflictos.
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Orientaciones metodologicas

Formacion a distancia:

Numero de horas totales | N.° de horas maximas susceptibles

Mddulo formativo del moédulo de formacion a distancia

Médulo formativo - MF0656_2. 50 10

Criterios de acceso de los alumnos

Seran los establecidos en el articulo 4 del Real Decreto que regula el certificado de
profesionalidad de la familia profesional al que acompafia este anexo.

MODULO DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE OPERACIONES
DE FABRICACION DE FRITAS, ESMALTES Y PIGMENTOS CERAMICOS

Codigo: MP0301
Duracién: 40 horas
Capacidades y criterios de evaluacién

C1: Participar en los procesos de fabricacién de fritas ceramicas utilizando
correctamente las maquinas, equipos, herramientas y materiales.
CE1.1 Colaborar en la inspeccion de las materias primas de entrada, antes de
la descarga, comprobando el buen estado de los embalajes, el etiquetado de
acuerdo con las instrucciones técnicas recibidas y la conformidad del peso y sus
caracteristicas con los indicados en los albaranes de entrada.
CE1.2 Ayudar en la toma de muestras y su identificacién para el control de calidad,
siguiendo las instrucciones técnicas especificadas en el manual de procedimientos
y garantizando la representatividad de las mismas.
CE1.3 Colaborar en la descarga, identificacién y almacenamiento de los materiales
en las condiciones de seguridad y calidad establecidas en las instrucciones del
proceso.
CE1.4 Identificar los materiales declarados no conformes de forma clara e
indeleble, y aplicar el procedimiento operativo establecido para ellos, siguiendo
las instrucciones técnicas recibidas.
CE1.5 Colaborar en la regulacion y mantenimiento de las condiciones de operacion
de los hornos de fritado, e instalaciones auxiliares de recuperacion de calor y
depuracion de emisiones gaseosas, identificando los valores de operacién de los
parametros de control, las principales anomalias y situaciones fuera de control que
puedan presentarse, los avisos automaticos de los equipos y los procedimientos
de informacién, seguridad y emergencia que deben seguirse.
CE1.6 Participar en las operaciones de ensacado, etiquetado y almacenamiento
de las fritas ceramicas preparadas.
CE1.7 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad asi como
las maquinas, utiles y herramientas, manteniendo las condiciones idoneas de
funcionamiento y conservacion de los mismos.
C2: Participar en los procesos de fabricacion de pigmentos ceramicos utilizando
correctamente las maquinas, equipos, herramientas y materiales.
CE1.1 Colaborar en la inspeccién, descarga, identificacién y almacenamiento de
las materias primas de entrada, comprobando el buen estado de los embalajes, el
etiquetado de acuerdo con las instrucciones técnicas recibidas, en las condiciones
de seguridad y calidad establecidas en las instrucciones del proceso.
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CE1.2 Ayudar en la toma de muestras y su identificacion para el control de calidad,
siguiendo las instrucciones técnicas especificadas en el manual de procedimientos
y garantizando la representatividad de las mismas.

CE1.3 Identificar los materiales declarados no conformes de forma clara e
indeleble, y aplicar el procedimiento operativo establecido para ellos, siguiendo
las instrucciones técnicas recibidas.

CE1.4 Colaborar en la regulacion y mantenimiento de las condiciones de operacion
de los hornos de calcinacion, e instalaciones auxiliares de depuracion de emisiones
gaseosas, identificando los valores de operacion de los parametros de control, las
principales anomalias y situaciones fuera de control que puedan presentarse, los
avisos automaticos de los equipos y los procedimientos de informacion, seguridad
y emergencia que deben seguirse.

CE1.5. Preparar los molinos, refinadoras, centrifugadoras, mezcladoras y equipos
de dosificacién de sodlidos, colaborando en las operaciones de mantenimiento
(reposicion de bolas, rodillos, tamices), y en la regulacion de las condiciones de
operacion establecidas.

CE1.6 Participar en las operaciones de ensacado, etiquetado y almacenamiento
de las pigmentos ceramicos preparados.

CE1.7 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad asi como
las maquinas, utiles y herramientas, manteniendo las condiciones idéneas de
funcionamiento, seguridad y conservacion de los mismos.

C3: Participar en los procesos de fabricacién de granillas, esmaltes atomizados y
pellets, utilizando correctamente las maquinas, equipos, herramientas y materiales.

CES3.1 Preparar los equipos de dosificacion de sélidos, molinos, trituradoras,
mezcladoras, granuladoras y equipos de seleccion granulométrica, Identificando
los valores de operacion en cada caso, y colaborando en las operaciones de
mantenimiento (reposicion de bolas, rodillos, tamices), y en la regulacion de las
condiciones de operacién establecidas.

CE3.2 Colaborar en la toma de muestras, ensayos de control de materias primas
y producto obtenido, siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa,
realizando los calculos necesarios y comparando los resultados con los estandares
establecidos por la empresa.

CE3.3 Participar en las operaciones de ensacado, etiquetado y almacenamiento
de las granillas, esmaltes atomizados y pellets preparados.

CE3.4 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad asi como
las maquinas, utiles y herramientas, manteniendo las condiciones idoneas de
funcionamiento y conservacion de los mismos.

CE3.5 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y
maquinas empleadas y utilizar los equipos de proteccion individual especificados.

C4: Participar en los procesos de fabricacion de engobes y esmaltes en seco, utilizando
correctamente las maquinas, equipos, herramientas y materiales.

CE4.1. Preparar los equipos de dosificacion de soélidos, molinos, refinadoras,
mezcladoras, y paletizadoras, colaborando en las operaciones de mantenimiento
(reposicion de bolas, rodillos, tamices), y en la regulacion de las condiciones de
operacion establecidas.

CE4.2 Ayudar en la dosificaciéon y alimentacion de los materiales de entrada,
interpretando las hojas de composicién y manejando los equipos de dosificacion.
CE4.3 Participar en las operaciones de ensacado, etiquetado y almacenamiento
de los engobes y esmaltes preparados.

CE4.4 Colaborar enlatoma de muestras y ensayos de control de producto obtenido,
siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa, realizando los célculos
necesarios y comparando los resultados con los estandares establecidos por la
empresa.
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CEA4.5. Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad asi como
las maquinas, utiles y herramientas, manteniendo las condiciones idoneas de
funcionamiento y conservacion de los mismos.

CE4.6 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y
maquinas empleadas y utilizar los equipos de proteccion individual especificados.

C5: Participar en los procesos de fabricaciéon de engobes, esmaltes en humedo y

tintas vitrificables.
CE5.1 Preparar los equipos de dosificacion de sélidos, molinos de microbolas,
molinos coloidales, tamices, colaborando en las operaciones de mantenimiento
(reposicion de elementos molturantes y tamices), y en la regulaciéon de las
condiciones de operacion establecidas.
CE5.2. Realizar la dosificacion y alimentacion de los materiales de entrada
(materias primas, agua, fritas, pigmentos, aditivos, vehiculos serigraficos,)
interpretando las hojas de composicidén y manejando los equipos de dosificacion.
CES5.3 Participar en las operaciones de ensacado, etiquetado y almacenamiento
de las engobes, esmaltes y tintas vitrificables preparadas.
CE5.4 Colaborar enlatoma de muestras y ensayos de control de producto obtenido,
siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa, realizando los célculos
necesarios y comparando los resultados con los estandares establecidos por la
empresa.
CES5.5 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad asi como
las maquinas, utiles y herramientas, manteniendo las condiciones idoneas de
funcionamiento y conservacion de los mismos.
CE5.6 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y
maquinas empleadas y utilizar los equipos de proteccion individual especificados.

C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CEB6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas segun las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE®6.4 Integrarse en los procesos de produccion del centro de trabajo.
CE®6.5 Utilizar los canales de comunicacion establecidos.
CE®6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevencion de riesgos, salud
laboral y proteccion del medio ambiente.

Contenidos

1. Fabricacion de fritas ceramicas.
- Inspeccién de los suministros de materias primas para la fabricacion de fritas.
- Toma de muestras e identificacién de las mismas para el control de calidad.
- Descarga y almacenamiento de materiales.
- Identificacion y procesado de los materiales declarados no conformes.
- Regulacion de los hornos de fritado y mantenimiento de las condiciones de
operacion.
- Ensacado, etiquetado y almacenamiento de fritas.
- Cumplimentacion de la documentacion propia de la fabricacion de fritas.

2. Fabricacion de pigmentos ceramicos.
- Inspeccién de los suministros de materias primas para pigmentos.
- Toma de muestras e identificacidon de las mismas para el control de calidad.
- Regulacion de los hornos de fabricacidon de pigmentos y mantenimiento de las
condiciones de operacion.

cve: BOE-A-2011-19360



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Num. 297

Sabado 10 de diciembre de 2011 Sec. |.

Pag. 132309

Preparacion y ajuste de molinos, refinadoras, centrifugadoras, mezcladoras y
equipos de dosificacion.

Ensacado, etiquetado y almacenamiento de pigmentos ceramicos.

Limpieza y mantenimiento de las maquinas y los equipos.

Cumplimentacién de la documentacion propia de la fabricacion de pigmentos.

3. Fabricacion de granillas, esmaltes atomizados y pellets,

Preparacién y ajuste de molinos, trituradoras, equipos de dosificacion, mez-
cladoras y equipos de seleccion granulométrica.

Toma de muestras y ensayos de control de materias primas y producto acabado.
Identificacion y procesado de producto no conforme.

Ensacado, etiquetado y almacenamiento de granillas, esmaltes atomizados y
pellets.

Limpieza y mantenimiento de las maquinas y los equipos.

Cumplimentacién de la documentacién propia de la fabricacion de granillas,
esmaltes atomizados y pellets.

4. Fabricacién de engobes y esmaltes en seco.

Preparacion y ajuste de molinos, refinadoras, equipos de dosificacion, mezcla-
doras y paletizadoras.

Dosificacion y alimentacion de materias primas, fritas, desfloculantes y aditivos.
Ensacado, etiquetado y almacenamiento de engobes y esmaltes en seco.
Toma de muestras y ensayos de control de producto acabado,

Identificacion y procesado de producto no conforme.

Limpieza y mantenimiento de las maquinas y los equipos.

Cumplimentacion de la documentacion propia de la fabricacion de engobes y
esmaltes en seco.

5. Fabricacion de engobes, esmaltes en hiimedo y tintas vitrificables.

Preparacion y ajuste de molinos de microbolas y coloidales, tamices y equipos
de dosificacion.

Dosificacion de composiciones y alimentacion de maquinas de proceso.
Ensacado, etiquetado y almacenamiento de engobes, esmaltes y tintas vitrifi-
cables.

Toma de muestras y ensayos de control de producto acabado,

Identificacion y procesado de producto no conforme.

Limpieza y mantenimiento de las maquinas y los equipos.

Cumplimentacién de la documentacion propia de la fabricacion de engobes,
esmaltes en humedo y tintas vitrificables.

6. Integracion y comunicacion en el centro de trabajo

Comportamiento responsable en el centro de trabajo.

Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.

Interpretacion y ejecucion con diligencia las instrucciones recibidas.
Reconocimiento de los procesos productivos y de cada organizacion.
Utilizacién de los canales de comunicacion establecidos en el centro de traba-
jo.

Adecuacioén al ritmo de trabajo de la empresa.

Seguimiento de las normativas de prevencion de riesgos, salud laboral y pro-
teccién del medio ambiente.
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IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Experiencia profesional
requerida en el ambito de la

FMéduI.os Acreditacion requerida unidad de competencia
ormativos
Con Sin
acreditacion | acreditacion
MF0653_2: - Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de
Fabricacion de grado correspondiente u otros titulos
fritas ceramicas. equivalentes.
- Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico
o el titulo de grado correspondiente u otros titulos
equivalentes 1 afio 3 afios
- Técnico Superior de la familia profesional de
Vidrio y ceramica.
- Certificados de Profesionalidad de nivel 3 del
area Profesional de Fabricacidon ceramica de la
Familia Profesional Vidrio y ceramica
MF0654_2: - Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de
Fabricacion de grado correspondiente u otros titulos
pigmentos equivalentes.
ceramicos. - Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico
o el titulo de grado correspondiente u otros titulos
equivalentes 1 afo 3 afos
- Técnico Superior de la familia profesional de
Vidrio y ceramica.
- Certificados de Profesionalidad de nivel 3 del
area Profesional de Fabricacién ceramica de la
Familia Profesional Vidrio y ceramica
MF0655_2: - Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de
Fabricacion de grado correspondiente u otros titulos
esmaltes equivalentes.
ceramicos en - Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico
granilla, o el titulo de grado correspondiente u otros titulos
engobes, pellets equivalentes 1 afo 3 afos
y polvos - Técnico Superior de la familia profesional de
micronizados. Vidrio y ceramica.
- Certificados de Profesionalidad de nivel 3 del
area Profesional de Fabricacidon ceramica de la
Familia Profesional Vidrio y ceramica
MF0656_2: - Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de
Preparacion de grado correspondiente u otros titulos
esmaltes y equivalentes.
engobes - Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico
ceramicos en o el titulo de grado correspondiente u otros titulos
barbotina y tintas | equivalentes 1 afio 3 afios
vitrificables. - Técnico Superior de la familia profesional de
Vidrio y ceramica.
- Certificados de Profesionalidad de nivel 3 del
area Profesional de Fabricacidon ceramica de la
Familia Profesional Vidrio y ceramica
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V. REQUISITOS MINIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo Superficie m? Superficie m?
P 15 alumnos 25 alumnos
Aula polivalente. 30 50
Laboratorio de ensayos para la fabricacién de fritas, pigmentos y 60 60
esmaltes ceramicos.
Planta de fabricacion ceramica. 500 500
Espacio Formativo M1 M2 M3 M4
Aula polivalente. X X X X
Laboratorio de ensayos para la fabricacion de fritas,
pigmentos y esmaltes ceramicos. X X X X
Planta de fabricacion ceramica. X X X X

Espacio Formativo

Equipamiento

Aula polivalente

Laboratorio de ensayos
para la fabricacion de
fritas, pigmentos vy
esmaltes ceramicos

Pizarras para escribir con rotulador

Equipos audiovisuales

Rotafolios

Material de aula

Mesa y silla para formador

Mesas y sillas para alumnos

Viscosimetro Gallenkamp

Viscosimetros Copa Ford.

Picnémetros para liquidos.

Balanzas electronicas digitales (1500 g/0,01g)

Balanzas electronicas digitales (8000 g/0,1g)

Vibrobastidor dotado de 2 series de tamices de 200 cm de diametro
de 500 a 45 micras

Tamices acero inox. 10 cm de diametro 45 micras

Tamices acero inox. 10 cm de diametro 63 micras

Estufa de secado de 400 litros de capacidad

Secadero microondas.

Reodmetro.

Colorimetro o espectrofotometro éptico de reflexion.

Patines de esmaltado

Galgas para regulacion de capa de esmalte

Molinos rapidos de laboratorio.

Jarras de porcelana de 1 | de capacidad para molino rapido, con
bolas de alimina.

Bastidor de molienda de barras paralelas.

Jarras de porcelana de 5 | de capacidad con bolas de alumina
Cabina de aplicacién manual de esmaltes por pulverizacion.
Prensa de laboratorio para confeccion de probetas de ensayo.
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Espacio Formativo Equipamiento

- Bascula 1000 Kg

- Molino de bolas de 3 m3

- Tamices vibratorios

- Balsas de agitacion

- Bombas de trasiego de barbotinas.

- Atomizador de pruebas

- Instalacion de aire comprimido

- Sistema de aspiracion vy filtracion de polvos

- Secadero estatico de camara

- Carro auxiliar.

- Molino de bolas (Volumen util de 600 litros)

- Molino de bolas ( 100 Kg de carga util)

- Bascula para 50 Kg.

- Tamizes de control.

- Depdsitos de material plastico de 700 litros con tapa.
- Depdsitos de material plastico de 250 litros con tapa.
- Depésitos para esmalte con bombas verticales de 1 CV.
- Maquina cargadora de azulejos esmaltados.

- Equipo para el empastado y refinado de tintas ceramicas.
- Molino de microbolas.

- Molino coloidal.

- Molino triturador de fritas.

- Horno eléctrico tipo mufla de 500 litros para 1300 °C.
- Horno eléctrico tipo mufla de 10 litros para 1300 °C.
- Crisoles de refractario.

- Horno de fritar para 1600 °C

- Equipo portatil de medida de temperaturas.

- Micromanometro digital.

- Tubo de Pitot

- Tester de comprobacion eléctrica

- Instalaciones para el almacenamiento de material a granel en pallets
- Carretilla elevadora.

- Tanspallet manual

Planta de fabricacién
ceramica®

* Espacio no necesariamente ubicado en el centro de formacion.

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

Las instalaciones y equipamientos deberan cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderan a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.

El nimero de unidades que se deben disponer de los utensilios, maquinas y
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, sera
el suficiente para un minimo de 15 alumnos y debera incrementarse, en su caso, para
atender a numero superior.

En el caso de que la formacién se dirija a personas con discapacidad se realizaran las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participacion en condiciones
de igualdad.
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